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1. Uvod

Historie vyroby porcelanu zadina v Cing pted vice nez 1000 lety, ale v Evrop& ma pomé&rn&
kratkou historii. Pfed 250 lety byl vzacny, pfed 150 lety jiz dostupny i stfedni tfid¢ a teprve v
2.poloving€ 19.stoleti se stal béZnym zatizenim kazdé domdacnosti. Dobfe udélany vyrobek z
porceldnu je velmi dekorativni zaleZitosti. Vyrobky zporceldanu se vyskytuji v riznych
cenovych relacich a proto maji hodné sbératelii jak mezi majetnymi tak chud$imi vrstvami.
V Cechach o evropském a Seském porceldnu existuje kvalitni literatura, coZ je u ostatnich
oblasti uzitého uméni spife vyjimkou. Zasluhu na tom m4 pfedeviim kni*ka Aleny Braunové
,Kouzlo keramiky a porcelanu“. Tato skutetnost mi ziejm& vliv na to, %e v Cechach je
pomeérné hodn& sbératelli porcelanu a to nejen levngj§iho Ceského, ale i drahého, pfedeviim
némeckého (miSeiiského). Kolébkou vyroby porceldnu je jak bylo feteno Cima. Cina
prochizi riznymi vyvojovymi styly. Vyvoj oviem v Cin& v 18.stoleti ustrnul. Z &inského
zboZi je snad nejslavnéj$i malba kobaltovou modti, kterd jiz vznikla za dynastie Ming na
konci 14. stoleti. Tento styl mnohem pozdéji od 18. stoleti napodobuje Evropa, pfedeviim
Anglie a Holandsko, kterd viak pivodni malbu brzy nahrazuje tiskem. Talife s modrym
kobaltovym tiskem dnes najdete v snad kadé, nejen anglické domécnosti. Cina v soutastné
dobé& svoji tvorbu omezuje témef vyhradné na reprodukci star$ich vzori. Podobng si po&ina i
Japonsko. Japonsko viak jiz od 17.stoleti ma v&t§i invenci ve vyrob& porceldnu nez Cina a i
ve 20.stoleti vytvafi stale nové styly. V kontinentdlni Evropé se na pocatku 18. stoleti
vyvinul svébytny styl v Mi$ni. Figurdlni porceldn je diky MiSni nejpopulaméj$im typem
plastiky. MiSenisky porcelan byl hodn& napodobovan také v nedalekych DréZd’anech tak, Ze
dnes hovofime v souvislosti s miSefisky stylem o draZdanském stylu. Mladsi je styl, ktery se
vytvotil ve Vidni na konci 18.stoleti a byl napodobovan nejen Cechich, ale i v Némecku.
Zaméfoval se zejména na nezaménitelnou malbu na porcelanu, videiisky styl se pln€ rozvinul
aZ na pocCatku 19.stoleti a k jeho slavé pfispélo i jeho napodobovani Eeskymi porcelankami na
konci 19.stoleti. Cechy dlouho nem&ly kvalitni figurdlni porcelan a vy33i kvality dosahuje jen
malba na stolnim porcelanu zejména na hrniécich s podalky od poéatku 19.stoleti. Na pomezi
videfiského a drazd’anského stylu pracuje berlinskd porcelanka, kterd se vyznafovala
pfedeviim vysoce kvalitni malbou na porcelanu a pozdgji po vzoru Sévres vytvafi i velké
malované vazy. Francouzskd kralovska porcelanka v Sévres se vyznatuje nejen velkymi
malovanymi vdzami ale i kvalitni malbou stfidanou s velkymi barevnymi plochami. Sévresky
styl pak napodobuji pfedev§im francouzské porcelanky. V Italii vznikl styl Capodimonte.
Tento styl ma kofeny v porcelnance Ginori u méstetka Docia. Projevuje se plastickym
dekorem s antickymi vyjevy. Tento styl napodobuji nékteré némecké porcelanky. Moderni
kodaiisky styl se zrodil na konci 19. stoleti vyznatuje se chladnymi barvami a malbou
pfedeviim zvifat a kvétin v duchu secese a art-deco a dale figurdlni tvorbou zvifat i lidi
vmodernim duchu. Tento styl ma vyznamné nasledovniky pfedevi§im v Né&émecku kde
hovotime o rosenthalském stylu. V rosenthalském stylu pracuji v Némecku ve 20.stoleti
nejen okolni bavorské porcelanky, ale i porcelanky durynské (Ens). Mezi nasledovniky t&chto
styl patt i §panélské Lladrd, které vzniklo aZ v 50.letech 20.stoleti. V Cechach se vytvofil
na pielomu 19.a 20.stoleti svébytny tak zvany duchcovsky styl. Duchcovsky styl prezentuje
pfedeviim porcelanka Royal Dux, Amphora Teplice a Dubi u Teplic. Tento styl se zpoCatku
vyznaluje velkymi souso$imi piedeviim vduchu videfiskych bronzi a pozd&ji velmi
kvalitnimi secesnim sochami. Tento styl je zCeské produkce v zapadni Evropé
nejpopularnéj$i. Zajem o porceldn v poslednich letech vzriistad. Evropsky porceldn z 18.stoleti
je jednou z mala komodit jejichZ cena v poslednich letech prudce roste. Kvalitni porcelan je
na rozdil od skla témé&f vyhradn& znad&en, pfestoze se objevuje mnoho padélki, je u porcelanu
moZna lepdi orientace neZ u ostatnich oblasti uZitého ume&ni. Tato skripta se viak soustfedi
spiSe na komer¢ni pohled na staroZitny porceldn véetn& porceldnu z 20.stoleti a pfina3i pro
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deské tenate ndkteré nové pohledy. Vyroba keramiky a porcelinu je v Evrope (asto
spojena. Mnoho manufaktur a pozd&ji tovéaren, jez produkovaly vyrobky z porcelanu
vyrabélo a vyrabi i jiné druhy keramiky, z téchto diivodd se tato publikace zabyva i vyrobou
keramiky, zvlate té kterd imitovala porcelan.

2. Technologie vyroby

Porcelan Yadime mezi keramiku. Keramika m4 dva zékladni typy:1. porézni vyrobky z jila
(hrnifina) 2. neporézni kameniny, mezi které patfi i porcelan. Prvni se vypaluji pti teplotach
kolem 1.000°C, pfi t&chto teplotach zma hliny k sob& pfilnou, ale zistavaji neporudena.
Kameninové zboZi véetn& porcelanu se vypaluje pfi teplotach kolem 1.310°C az 1.450°C,
zrna hliny se pfi t&chto teplotdch tavi a slévaji, proto je toto zboZi nepropustné. Porceldn se od
be&Zné kameniny li3i svou b&losti jemnosti a prithlednosti. Porcelan se déli na mékky a tvrdy
(pravy kaolinovy porcelan). M&kky porceldn se vytvafel v Evropé a imitoval &insky tvrdy
porcelan. M&kky porcelan se vytvafel zvlasté ve Francii, v Italii a v Anglii, kde tak zvana
(bone china) byla vyrab&na nejen v 18.stoleti, ale i ve stoleti 19. Angliané vyvinuly kapalny
kostni porcelan jednoduchy na odlévani a velmi vhodny pro sériovou vyrobu. Anglicky kostni
porcelan se sklada z 50% kostniho popela, 25% Zivce (pegmatitu), 25% kaolinu s pfimesi
plastického jilu. Neglazovany porceldan se oznaduje ndzvem biskvit. Tvrdy porceldn se
postupng stal od konce 18. stoleti nejpouzivan&j§im porcelanem i v Evrope. Zdkladem hmoty
tvrdého porcelnu je bils hlina kaolin. Kaolin je pfed pouZitim nutné zpracovat, pfes zimu se
uklad4 na hromadéch, kropi se, aby se rozrufila jeho struktura. Hlina se na sitech a plavenim
na splavech zbavuje pfim&si. Plavenim se ziskava kaolinovy kal, ktery se mich4 s dal3imi
prisadami. Porceldn obsahuje 40-65% kaolinu, nap¥iklad miefisky porcelan obsahuje asi 50%
kaolinu. Podle sloZeni kaolinu se do n&ho ptidavaji jednak tavidla ve formé& Zivcovych
miner4l{ pro sniZeni teploty slinuti, a jednak ost¥idla obvykle ve formé& kiemenného pisku,
kterd maji zv&tsit ohnivzdornost a zabranit smr¥tovani hmoty. Tavidla v podob& Zivce
(ortoklasu nebo pegmatitu) obsahuje porcelan 15-35 %. MiSefisky porceldn obsahuje kolem
25% Zivce. Ostridla v podobg kfemene (pisek nebo pazourek) porcelan obsahuje 12-30%,
midefisky porcelan pak kolem 25%. Do tvrdého porcelédnu se jeSt€ n€kdy pfidava uhli¢itan
vapenaty v podobg k¥idy nebo mramoru pro vybéleni hmoty, jeho obsah se pohybuje od 1%
do 6%. Kromé& bilého porcelanu se vyskytuje vyjime&n& i porcelan barveny ve hmotg.
V Cechach je znamy tak zvany ri¥ovy porceldn. Prvni Botgertiv porcelan byl rovnéz barevny
ve hmoté tak zvany jaspisovy a Zelezity. Porcelanova hmota se hnéte a nechdva se uleZet ve
formé koladt, pro dalsi zpracovani se hmota mele a omo&i se vodou. Hmota uréena k lisovani
se napousti olejem a protlatuje jemnymi sity. Glazura je druhd nejdtleZzit€j3i slozka po
hmot&. Glazury pokryvaji tenkou sklovitou vrstvou cely vyrobek. Prihledna skelnd olovnato-
Zivcova glazura zdirazni zékladni barvu hmoty coZ je vhodné u porcelanu. Olovnato-Zivcova
glazura na porcelanu byla pozd&ji nahrazena jinymi glazurami méné zdravotn€ zavadnymi pfi
vyrobé. Pted vypalenim je porcelan, krom& biskvitu, opatien glazurou. Glazury na porcelinu
se vypaluji stejn& jako porcelén pfi teplotach 1.310-1.450 °C. Ciniditd bild glazura pokryje
zékladni, naptiklad hn&dou barvu hmoty, bilym povrchem. Cinidita bild glazura se pouZiva u
hrndifiny a vyrabi se pfisypanim popela cinu do olovnaté glazury. Cini¢itd glazura byla
v Evropé urtitou alternativou porceldnu, tato glazura byla poprvé pouZivana Span€lskymi
Araby a v dobé& renesance. Ze g):anélska se vyroba majoliky dostala na Malorcu (majolika) a
o n&co pozd&ji se majolika roz3ifila v Italii. Nejznamn&j§i italskd stfediska vyroby majoliky
jsou Urbino a Faenza (fajans). Italové pak tuto znalost vyrobu pfenesli také do Holandska.
Holandsk4 fajans z Delftu proslula zejména od 16. do 17.stoleti, napodobovala modro bily
¢insky porcelanu. V 19.stoleti delfiské fajans témeF zanikla a podobné tomu bylo i s vyrobou
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lidové keramiky v Cechach. Tuto vyrobu likvidoval pravé porcelan. Rist popularity keramiky
nastal aZ na podatku 20.stoleti. Polevy jsou vrstvy, které se nanaseji pod glazuru, pro
vylepSeni vzhledu vyrobku. Kvalitni porcelan Zadné polevy nepotiebuje. Barvy mohou byt u
porcelanu podglazumni nebo na glazufe. Jakymsi mezistupném je barva mezi glazurami. Barva
za studena napfiklad olejovymi barvami se nikdy v porcelankach neprovadéla a je Cisté
lidovou zileZitosti, protoZe na porcelanu nedrzi. Podglazurni malba se naniddi na
pfezahnutou hmotu. Jedna se obvykle o kysli¢niky kovi. Malba se pokryva glazurou, proto
neni nikdy plasticka. Podglazurni malba se vypaluje za vysokych teplot spolu s glazurou.
Nejoblibengjsi podglazurni barvou je kobaltovd modf. I dal3i podglazurni barvy se vytvafi
pomoci oxidi kovl. Postup pti podglazurni malb& je tento: Nevypaleny vymodelovany
porcelan se necha uschnout, a potom piezahnout, aby se s nim nechalo manipulovat, potom se
provede malba podglazurni barvou. KdyZ barva oschne je pfedmét ponofen nebo poprasen
glazurou a potom vypdlen. Barva emaily na glazufe se pouZiva napfiklad u miniaturnich
maleb na porcelanu nebo u italské fajanse glazované neprihlednou bilou cini¢itou glazurou.
Barva na glazufe se nanadi aZ po vypdleni glazury a vyZaduje po vymalovani opétné
vypaleni. Barvy na glazufe jsou tavitelné za nizkych teplot asi 600-800°C. Barvu na glazufe
tvoii barvitka (kysli¢niky kovii) a tavivo (olovnata glazura), tato smés se micha s oleji (médii)
a nana3i se nejlastéji $té€tcem na vypalenou glazuru. Listry jsou kovove irizujici povlaky které
vznikaji pfiddnim soli kovi do glazury. Listry se vykytuji napfiklad u nejstar$i $panéiské
majoliky. Vyzdoba porcelinu kovy se tyka hlavné zlata. Vyzdoba stfibrem a bilymi kovy je
popularni v dob& art deco. Zlata barva se obvykle vypaluje za nizké teploty a pak se lesti.
Zlato miiZe byt matné nebo lesklé. Technologie leskiého zlata byla objevena v Mi3ni aZ kolem
roku 1830, podle toho se necha porcelan datovat. Porcelan se zpo&atku maluje ru¢ng, na konci
18. stoleti se v Anglii objevuje tisk podglazurni modii a pozd&ji se i malba na glazufe
nahrazuje pomoci obtiskti. Podglazumi tisk se provadi pfenesenim pomoci papiru z mé&deéné
desky. Papir je poti$t€n deskou, pifenesen na vysudeny porcelan kde se obtiskne. Vypalenim
obtisk shofi. Obtisky se mohou trhat, coZ je n&kdy patrné obzvla$t ve spojich. Pozdé&ji
v poloviné 19.stoleti se objevuji obtisky provedené lithografickou technikou. Papir se
obtiskne na desce a barevna malba se pfenese na porceldn z papiru. Tyto barevné obtisky jsou
provadény na glazufe, maji bodovy rastr a pokud nejsou domalovany nejsou plastické.
Podglazurmni tisk obvykle neni tvofen bodovym rastrem, protoZe je pfenesen s médéné desky.
Porcelanové vyrobky se n¢kdy vytvafi na hméifském krubu, ale v&tSinou se kaolin lije do
poréznich forem z alabastrové sadry, kterymi prosikne voda obsaZena v kaolinu a vysaje
tak pfebyte¢nou vodu. N&které sloZit&j$i vyrobky naptiklad figurky se sestavuji z dildi a ru¢né
dokon&uji. Figurky se skladaji z n€kolika kusti, 10 az 15 kust neni vyjimkou. Stolni porcelan
jako talife se vyrabi lisovanim do forem pomoci strojii. Vymodelovany porceladn se susi a pak
vypaluje za teploty asi 900°C aby se s polotovary nechalo manipulovat, konedné vypaleni je
pfi teplotach 1.310- 1.450 °C podle druhu porcelanu. Tim, Ze se z porceldnové hmoty dostane
voda dochazi ke smr§téni vysledného vyrobku okolo 14% objemu oproti stavu pfed
vypalenim. Po prvnim paleni se jiZ nanadi glazura v podob& porcelanového mléka. Znalky
pod glazurou musi byt namalovany pfed nanesenim glazury stejyné€ jako malba pod glazurou.
Posledni faze ostrého vypalu 1050-1450°C musi byt pomald, pfechdzi se postupné
z oxidagniho na redukéni vypal, jinak glazura pfili§ vie, bubla. Vypalovani porceldnu musi
byt postupné, existuje n€kolik zplsobi: 1. finské mnoho komorové dra¢i pece, 2. vypalovani
v S8amotové formé, coZ bylo typické pro MiSeti, 3. moderni tunelové pece vhodné pro sériovou
vyrobu. V minulosti byly velké problémy s dekoraénimi vypaly. Pro riizné barvy emaili na
glazufe se pouZivaly rizné teploty vypalu.
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Malba probihala postupné,nejdiive se provedla malba s nejvy33i teplotou vypalu pak s daldi a
tak déle. Koncilo se obvykle zlatou. Dekoracni vypal mohi probihat aZ 50x pfi teplotach 500
az 950°C. V poloving 19.stoleti byla vyvinuta tavidla, ktera umoznila provést dekoracni vypal
najednou.

3. Znad&ky porcelinu

Znacky jsou vyznamnym voditkem pfi urovani porcelanu. Neznaené vyrobky jsou
automaticky povaZovany za neautorizované a mén€ cenné. Ciliané zavedli malovani znatky
porcelanu podglazurni modfi. Ciflané nem&li z4jem na tom, aby cizinci a zejména Evropané
znali jména jednotlivych tovaren, proto zavedli $esti symbolovou znatku, ktera znaci jen
dynastii, cisafe, znacku doby...... Piesn&j$i popis téchto znalek je niZze. Na tyto znaCky se
neda piili¥ spoléhat, protoze vyrobei od 18. stoleti pouZivaji staré znatky zejména dynastie
Ming. Na trhu je mnoho pad&lki a k pfesn&jsimu uréeni porcelanu je nutné znat mnoho o
technologii ¢inského porcelanu. Prvni evropské porcelinky v 18 stoleti znacily zpravidla téZ
podglazurni modfi. NepouZivalo se celé jméno tovarny, ale spiSe inicialy vlastniki nebo jejich
symbol. Legendarni jsou mifefiské zkfiZené mete nebo zdvojené pismeno L ze Sévres. Jména
umélcd jsou na porcelanu znadena zfidka. V Misni jsou malifi znafeni Ciselnym kddem.
Nekteré tovamy jako napiiklad Berlin, Videii nebo Sévres zavadi datové kédy. Evropsti
vyrobci vzajemné velmi &asto kopirovali jiné znacky, kopirovaly se téz znaCky Cinské. V 19.
stoleti se uZ objevuji cela jména tovamy nebo vlastnikii. Ast od roku 1830 se hojn€ uzivaji
znatky tladené, pozd&ji se pfechdzi na znaCky tist€né. Od 2.polovin€ 19.stoleti se na
n&kterych typech porcelanu v zapadni Evropé objevuji i jména prodejcli. V 2.poloving
19 stoleti vznika snaha patentovat si jednotlivé modely. Plati to také u porcelanu. Objevuji se
zna®ky Deposé (Francie), Geschulz (N&mecko), které neznamenaji nic jiného nez
patentovano. V roce 1891 byl USA prosazen zakon, aby vSechno zboZi dovaZené do USA
bylo oznateno zemi piivodu. Kazdy kdo cht&l do USA vyvazet musel oznatit sviij vyrobek
symboly ,Made in“, naptiklad: ,Made in Austria®, ,Made in England“ a podobn&. Je tfeba
mit na paméti, ¥e znatka sama o sob& nevypovi vie o vyrobku. Stejnou znalku mohou mit
vyrobky z riizné doby a od riznych porcelanek. Pfi urfovani porcelinu je nutné mit na
védomi nasledujici skutecnosti:

1. U jidelnich servisti se v 18.stoleti i 19.stoleti asto neznadi vSechny kusy, ale tfeba jen
konvitka. Rada pfedmstd z porcelanu neni znadena viibec.

2. Vé&ci lepsi kvality maji znatky spiSe nez véci levné, kterymi se porcelanka nemiiZe
chlubit.

3. Jeden vyrobce ma &asto vice znadek, které se ménily podle vyvoje. Nékteré znaCky se -
pouZivaly soub&#n&. Tato skutenost nim sice umoZni presn&j$i dataci porcelanu, ale je
nutné mit vice védomosti o znackach.

4. Slavné porcelanky byly hojné napodobovany. Jedna se zejména o MiSefi, Videfi, Sévres,
Berlin, Neapol, ale napodobovény byly i znatky méné slavny porcelanek, které zanikly v
18.stoleti jako napfiklad Hichst, Chelsea, Chanti Ily oo

5. Stejné modely se vyrabéji v riznych dobéach. Pro datové ureni nestai znat jen znalku, je
nutné znét technologii vyroby. V Misni se stafi necha urdit pomoci dna. Nejstarsi figurky
mély neglazované dno a znadky se provad&ly na boku soklu sosky. Figurky z 2.poloviny
18.stoleti maji dno 3patn& glazované a podglazurni znatka miiZe byt rozpitd. Sosky z 19.
stoleti maji dobfe glazované dno neglazované jsou jen okraje dna, znacka je dobfe Citelna.

6. Stejné modely vyrabély asto riizné porcelanky. Napodobovini je ¢asto dosti vérohodné a
nekdy dokonce veetn& znacky.

7. Vyrobky jsou n&kdy domalovavany jinde ne% v matefské tovarn€ naptiklad 2 jakost
Misné je pfevaZena k dekoraci v Drazdanech. Nékdy je porcelan domalovavan pozdgji
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neZ odpovida znadce,naptiklad videfisky porcelan se dekoruje ve Vidni domacimi malifi
jesté dlouho po zaniku porcelanky. U geskych porcelanek n€kdy znatky dvé: prvni urCuje
dobu vyroby a druha dobu dekorace.

Znalky porcelanu mohou tedy byt:

1.

Barvou poed glazurou a) malované obvykle podglazurni modFi po Cinském vzoru.
Podglazurni znadky jiné barvy se vyskytuji zcela vyjime¢ng (zelena). Podglazurni modfi
znadi evropské porcelanky obvykle v 18.stoleti a tento zpisob pfeviada do roku 1830.
Podlazurni znacky mohou byt téZ b) tiSténé tento zpusob se rovnéZ objevuje poprvé
v Cing, kdy se k tisku pouZiva peéet”. Podglazurni znacky tifténé v podglazurni modii
pomoci obtisku se v Evropé - zvlaité v Anglii vytvali od 2. poloviny 19.stoleti.
Podglazurni tisk dnes u svych vyrobki pouZivaji anglické, ale i némecké porcelanky.
Nejslavngjsi porcelanky jako MiSefi si ponechdvaji znatku malovanou. Znatky pod
glazurou jsou zakryté glazurou a nejsou tudiz plastické.

Barvou na glazufe a) malované objevuje se u prvnich znadek evropského porcelanu,
b&zné se setkate spie s padélky slavnych porcelanek které jsou znaCeny faleSnou znackou
na glazufe: napt. Mi¥né na glazufe. Znatky malifi jsou obvykle provadény &isly malbou
na glazute (MiSen, Videti). b)tisk na glazufe je béZny u moderniho porcelanu komer&ni
kvality a je dnes nejrozsifengjSim zpiisobem znadeni porcelanu. PouZiva se od konce
19.stoleti. Malované znatky na glazufe nejsou zakryté glazurou a jsou tudiz plastické.
Tisk znatky na glazufe zejména v Servené barvd pouZivaji dnes i japonské porcelanky.

Znatka malovana Znacka malovana Znacka malovana
dynastie Ming: Derby: Chantilly:

4 ==
g - o S 02

Znacka tisténa: Znatka ti¥téna formou pedeté Cina

- LLADRS

Jiaging (1796-1820):

g

=2

3. Tlatené a)do hmoty objevuie se u anglického ale i rakouského (Eeského) porcelanu

zv1at& po roce 1830. Tladenq jsou obvykle pismena - inicidly nebo nazev porcelanky i
jeho majitele, ale Videl pouZiva titénou znaCku:3tit. Tlatené znalky uzivaji obvykle
modeléfi nebo se jimi oznaduje &islo modelu (Miseft). Rosenthal pouZziva tlalené jméno
modeléra na vyrobcich, podobné jsou oznaleny i néktere figurky Royal Dux. b) tlatend
znalka plasticka jedna se o nejménd asto pouZivanou znalku. Obvykle se provadi
pomoci pfilepeného kousku porcelanu k vyrobku. Royal Dux pouZival v minulosti na
pielomu 19.a 20 stoleti znatku z riZového trojihelniku pfilepeného na vyrobek.
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Znatky tlacené: Znacka tlatena - Videi 1.polovina
18.stoleti:
eMiLow & ¢ :é
Znacka tlagena plasticka Chalsea 1750: Znalka tlagena plastickd, rizovy

trojihelnik Royal Dux do roku 1945:

4. Padélky porcelanu

Snad v Z4dném staroZitnickém oboru nenajdete tolik kopii a pad€lki jako u porcelanu. Kopie
a padélky se ve velké mife vytvaii jiz od po&atku 19. stoleti a fada z nich jsou tedy jiZ dnes
staroZitnostmi. Cena t&chto starych kopii zavisi na jejich dekorativni hodnoté. Soucastné
padélky porcelanu pochézeji hlavng z Ciny a Taiwanu. Padél4 se nejen stary &insky porcelan,
ale i vyrobky anglické a evropské kontinentalni. Casto se jedn o velké vazy, kv&tinace.
Malba je obvykle nahrazena tiskem, ale existuji i kusy &astetné ruéné malované. Asijské
padélky jsou obvykle neznafeny. Kvalitn&j§i pad&lky vSak obvykle pochazi zEvropy.
Soudasné evropské porcelanky také &asto napodobuji svoji nebo jinou star$i tvorbu.
V Cechach se jedna naptiklad o Duchcov (Royal Dux), ktery vyrabi svoje stardi secesni a art
decové modely. Tyto kusy se pak n€kdy objevuji na mensich anglickych aukcich, kde jsou
vydavany za staré. Takto se viak chovaji i slavn&jii porcelanky jako Kodafi, Rosenthal a
dokonce i MiSefi. V soutasné dob& se napodobuji modely pfedev§im z obdobi secese a art
deco, to se viak netyka Mi¥n& i nékterych dalich némeckych porcelanek. Je Sokujici pravdou,
e ¥pitkové tovarny a restaurdtoti by byli schopni vytvafet t&2ko identifikovatelné padélky
starého porcelanu, Napodobovsni a padélani porcelanu je zndimo od samého politku.
Nejvice napodobovanou porceldnkou je samozfejm& MiSeit. MiSell napodobovala Vided,
Berlin, porcelanky v Drazd’anech, francouzské porcelanky (zejména Samson), anglicke
porcelanky. Casto se napodobuje nejen model ale i znatka. Ceské porcelanky napodobuji
Videii jak dekory tak znatkou, pfedevsim po zéniku této porcelanky v 2. poloving 19.stoleti.
Citané napodobuji ptedev§im v 19. stoleti svi}j stary podglazurné malovany porcelan. Jedna
se pfedevdim o modfe malovany porcelan dynastie Ming, ktery je o 300 let star$i. Snaha o
napodobeni Cinského porcelanu v Evropé je vSeobecng znama. Delftska fajins svym modro
bilym dekorem napodobuje ¢inské vzory. V 18. stoleti se vytvaii pfedevS§im v Anglii kopie
&inského modro bilého porcelanu, dnes jsou tyto kopie cenény vice nez &inské originaly ze
stejné doby. Prvni vyrobky z Misn& se rovn&? snaZi kopirovat Cinské vzory. Ve Francii se
padéld predeviim Sévres. Pad&lky Sévres se viak objevuji i vAnglii. Vyznamnym
napodobovatelem Sévres je jiz zmin&nd porcelanka Edmé Samson & Cie. Nékteré kopie
Samson se nechaji urdit pomoci UV lampy. Samson méa n&kdy v glazufe latky, které
zptisobuji Zlutou fluorescenci. Tak ho lze odlifit n¢kdy od Mi¥n& Samson se nadale
vyznaduje velmi bilym porcelanem, ktery naopak neni typicky pro Sévres. Kopie a pade€lky
né¢kdy prodavaji nejen b&#ni obchodnici, ale i renomované aukéni sin€. Tvrdi se Ze az 1/6
porcelanu je i vrenomovanych auk&nich sinich nepfesné urfena. Metodika rozeznavéni
padélki je velmi sloitd. Ka%dy sbératel i znalec se nékdy splete a koupi kopii. Proces u€eni
je vzdy bolestny. Mezi nejjednodusi znaky padé&lkd patfi napiiklad to, Z¢ malba je hrubé
odiena i na mistech, kde to je vysoce nepravdépodobné v zidhybech 3ati atd. Kopie
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nahrazuji velmi ¢asto malbu potiskem V malbé mitzeme pozorovat tahy Stétcem, tisk je
sloZzen z drobnych teCek. Malba je navic pIastlcka Cinské padélky jsou &asto uSpinémy
umélou $pinou, zadinajici sbératelé pfedmé&t umyji a jsou nadSeni vysledkem. Nejznaméjsi
padélatelé pisobili v 2.poloviné 19 stoleti a padélali stary porcelan slavaych vyrobch véetné
znatekjmezi nejznamé&jsi patfi porcelanky a oblasti napiiklad:

Francie:

Cechy:
Némecko:

Anglie:

Mad’arsko:

Rusko:

Samson padéla:MiSeit, Sévres, Videri, Chantilly, Chelsea,Derby, Nymphenburg.
Porcelain de Paris padéla: Sévres, MiSeii, Capodimonte — Neapol.

Turnai pad¢la: Sévres, MiSeti, anglicke porcelanky.

Ceské porcelanky padélaji: Videi, MiSeti — pouze stolni porcelan.

Durynsko padéla: MiSefi, Videfi, Capodimonte-Neapol, Ludwigsburg
Plavno padéla: Hochst, Ludwigsburg.

Drazd’any mistni porcelanky padélaji: MiSefi, Videit.

Anglické porcelanky padé&laji zejména MiSeii, slavngj§i anglické porcelanky,
Sévres.

Herend padgla: MiSeil, Sévres, Videit — stolni porcelan.

Gardner: padéla: MiSen.

Nejvice padélanou znatkou je:

1. MiSeit (modra znatka mecu, pismena AR)

2.Sévres (modra znacka spojenych L)

3.Viden (modra znacka $titu)

4. Chelsea (zlata znacka kotvy)

5.Neapol-Capedimonte (modré pismeno N s korunkou)
6 Huchst (modré kolo nékdy s korunkou)

7.Chantilly (trubka)

8.Derby (Servena kralovska koruna nad pismenem D)

9 Berlin (modré berlinské Zezlo, pismena K.P.M.)

10 Ludwigsburg (zkiizené¢ C s korunkou)

A & L gg O

znalky Mis_ né znaCka Sévres znaCka Videii znatka Chelsea

¥ o8 B e =

znacka Neapol znacka Hochst znaCka Chantilly znatka Derby
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znacka Berlin znacka Ludwigsburg

. &
Pl 2 7%

5. Restaurovani porcelanu

Pro sbératele je restaurovani na jedné strané pfinosem, jejich exponaty se dnes nechaji
opravit, 2e vypadaji téméf jako intaktni, na druhé stran€ se n€kdy t&zko rozeznava co je aco
neni opravené. Pfedméty restaurované nemaji samoziejmé cenu neporuSeného pfedmétu. Pro
piiklad uved'me, e primérny miSefisky talif malovany vedutami rozbity na dva kusy lze
pofidit za 5.000,- K&. Oprava stoji n&kolik tisic, ale neporuSeny exponat miZe mit cenu i
20.000,- K& Porcelan se restauruje uz od 18. stoleti, ale az v polovin& 20.stoleti jsou
dostateéné silna lepidla a kvalitni barvy, aby bylo restaurovani efektni. Pfed vlastnim
restaurovanim musime provést €iSténi piredmétu. Casto pfedmét nestadi jen omyt vodou, je
nutné odstranit star$i restauratorské zakroky. Dfive se pouZivaly k lepeni epoxidova lepidla,
ktera jsou Zluta a Spatn€ se odstraftuji. Néktere star§i druhy lepidel 1ze odstranit acetonem.
Aceton obvykle porcelan ani malbu nepoSkozuje. Néktera lepidla se odstrartuji
horkovzdusnym fénem — nahfatim zm&knou a daji se odstranit. K &iSténi pouZivame Stétec,
k odstranéni lepidla skalpel. Pfi &isténi je tfeba davat pozor na otér, zvlasté malby. N&kdy se
pouziva k &isténi a rozlepent $patné restaurovaného pfedmétu vypalovani. Pfedmét se zahieje
na 400°C a viechny negistoty se spali a lepené kusy odpadnou. Pfedmét musi byt spravné
pomatu chlazen aby nepopraskal. Pfedméty lze Cistit rovné€Z v ultrazvuku. Porcelan by mél
snést ultrazvuk o vykonu 15 a#30 kW, pii vySSich vykonech by mohlo dojit k poskozent
pfedmétu. Porcelan snese oplachovani jen v nékterych slabych kyselinach. K odstranéni
vapenatych nelistot se pouZiva ocet. Calgonit se pouZiva k odstrafiovani hotecnatych
usazenin. Pfed zapodetim lepeni musi byt pfedme&t odmastén napf. lihem. K lepeni porcelanu
restauratofi pouzivaji kvalitni profesionalni vtefinova lepidla. Lepidlo musi mit dostateCnou
adhezi i kohezi. Adhezi se rozumi p¥ilnavost na styénych plochach. Kohezi pevnost vlastniho
pojiva. Vtefinova lepidla jsou obvykle kyano-akrylatova a tuhnou vzdusnou vihkosti.
Nanadeji se zasadné jen na jednu plochu prudkym pfitlalenim dvou Casti ptedmétn se
pfedméty spoji za nékolik viefin,oviem piné ztvrdnuti trva dv€ aZ tfi hodiny. Po slepeni se
spoj vyéisti. Je vhodné pouZivat vtefinova lepidla na lepeni nesavych materialy, vhodnym
lepidlem je naptiklad znatka Super Attack. Povrch pfedmétd se tmeli a lakuje , krome
profesionalnich material® &asto autotmeld ,Mo/alcu'. “ixperimentuje se i se zubafskymi tmely.
K tmeleni se viak nejcastéji pouZivaji autotmely. Jejich vyhodou je to, ze rychle tuhnou a
maji vysokou adhezi. Tmel nanasime na praskliny a vylomena mista obvykle dfevénymti
zubafskymi $pachtlemi. Zubafské tmely hife schnou,i n€kolik hodin ,n¢kdy se pouziva
k urychleni schnuti trouba s termostatem nastavenym na 50°C. Nové zubaiské tmely, které
tuhnou UV zafenim jsou velmi drahé, drahé je i pofizeni UV pistole. Po vytmeleni je nutné
vytmelené plochy zbrousit a zhladit. RetuSe a malovini jsou nejvétsim tajemstvim kazdého
restauratora. Rozhoduji o koneéném vzhledu pfedmétu. PouZiti olejovych barev je naprosto
nevhodné, maji $patnou adhezi a loupou se. PouZivaji se pfedeviim auto laky nebo specialni
barvy na keramiku. Velké bilé plochy se stiikaji napf. sprejem,domalovani dekoru se provadi
$tétcem. Modelovini chyb&jicich &asti je mejsloZit&jsim procesem. Kvalitni domodelovani
ptedméti je znakem dobrého restauratora. Nejlepsi restauratofi maji na ulamané Casti, které se
mohou opakovat,formy, coZ urychluje modelovani. Chyb&jici Sasti se jen vyjimeéné modeluji
z kaolinu, pouZivaji se riizné materialy v nasich podminkach &asto i modurit. Naprosta vétSina
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restaurovanych pfedméth ma dopinéné &asti modelované z jinych materialu nez z kaolinu.
Tato metoda je totiz nesmirné draha. Kromé moduritu se pouzivaji keramické hmoty do
kterych se n&kdy pfidava 20% bilého cementu pro zpevnéni. PouZivanou hmotou je napfikiad
Modeller Masse (vyrobce Knorr) nebo Ceraquick (vyrobce Prandell). Dopinény kus,jako
hlava se nedid vymodelovat zruky a je nutné pouzit forem. Forma se vytvaii obtiskem
ongmalu nebo pfedmétu podobného. Formy _]SOLI ngednodusft sadrové,dnes se pouZivaji .
asto i formy lukoprénové. Nékdy je t€zké fici co restaurovat a co ne,‘urazena ruka nebo hlava
znehodnoti celou figuru, ale mim& uldmané kvéty se nemusi vidy restaurovat, zalezi
samoziejm& na vkusu. Dnes se preferuje dokonala oprava, aby divak me¢l dokonaly dojem. Je
otizkou, jak rozeznat jestli byl pFedmét restaurovan. Né&které pfedméty lze snadno
provéfit jestli jsou restaurovany nebo ne. Pfestfikané plochy maji hrubSi povrch nez originélni
glazura. Talif nebo hrnek sta¢i prosvitit silnym svétlem, aby se objevilo misto slepeni.
Porcelan je totiz v tenkych vrstvach poloprisvitny. U sofek viak tuto metodu nelze pouzit. Ke
zkoumani povrchu se v téchto piipadech pouZiva UV lampa. Opravené misto a neopravena
glazura maji riznou fluorescenci. Ke zkouméni povrchu se samoziejmé& pouZiva i lupa.
Pokud je soska dod&lavana a nema viechny &asti z porcelanu, poklepavanim kovovym
predmétem napiiklad noZikem miZeme tuto skutetnost odhalit. Poklepani na porcelan zni
jinak nez na modurit. Amatéfi by se méli restaurovani vyhnout, kdyz se cht&i o néco
pokouset, méli by restaurovat jen levné pfedméty. Profesionalni restauratofi by méli u zvlast
hodnotnych kusti vypracovat restauritorskou zprivu ta by meéla obsahovat: urleni dila,
historické zjiténi, popis dila, stav dila — zpiisob poskozeni, fragmenty, restauratorsky zamer.
Restauratorsky zamér obsahuje popis &isténi, modelovani, lepeni, tmeleni, brouSeni, retuse,
zavéretné povrchové Gpravy a konzervace. Po vlastnim restaurovani by mél byt popsan
prib&h restauratorské price, stanoveni depozitniho reZimu, na zavér by méla byt uvedena
fotodokumentace praci a popfipad& uvést pouZitou literaturu a konzultanta. Porcelan Cistime
nejlépe jen mydlem a vodou pomoci kartatku na zuby. Nesetrnym Cisténim mliZeme pfedmét
odfit, chemikaliemi potom poskodit glazuru nebo malbu.

6. Tvoreni sbirek

Porcelan ma obrovsky potencial k tvofeni sbirek, vyskytuji se totiz pfedmdty v riznych
cenovych relacich vhodnych pro riizné vrstvy spolednosti. Pravdou je v3ak fakt, Ze drahé
pfedméty se casem zhodnocuji lépe nez pfedméty levné. Kazdy by mél sbirat takové
predméty, které si miize dovolit, protoZe tak mu sbirani pfinasi nejvétsi radost. Zaroveti ma
cenu sbirat jen to,co se na trhu vyskytuje, sbirat v Cechach &inské predméty dynastie Ming
nebo MiSeil 18. stoleti je obtizné. DlleZité je,si uvédomit, Ze sbirka by méla mit urity fad.
Miizeme sbirat jednu porcelanku napiiklad Duchcov nebo téma,napfiklad porcelanové psy,
jeding pak miize byt sbirka zajimava. Pro mén& zamoZnou klientelu ize doporutit sbirani
poutovych hrni¢kl nebo vajitkovych déz. Takové predmeéty jsou na trhu dostupné od 100,-
do 1.000,- K¢. V Anglii jsou v této cenové relaci dostupné ti§téné levné modro bilé talife z 2.
poloviny 19.stoleti a  ze stoleti 20. V Cechach se vtéto cenové relaci daji pofidit také
jednotlivé dozy na kofeni — kofenky. Velké soubory doz v§ak mohou byt i pom&rné drahé od
3.000,- do 10.000,- podle poctu kusi, ale ]ednothve kofenky stoji podle velikosti a dekoru
obvykle od 100,- do 800,- K& V Cechach je mimofadné oblibeny modry tfedfiovy nebo
Svestkovy dekor. V cené od 1.000,- do 3.000,- K& lze sbirat napiiklad hrni¢ky s podSalkem.
Jedna se obvykle o predméty ze stoleti 20. nebo konce 19.stoleti zdobené tiskem nebo
domalovavanym tiskem. Sbiraji se pfedeviim malé tak zvané mokka hrnitky a oblibeny jsou
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znatky jako Rosenthal. Do této cenové relace spadaji i levnéj§i porcelanové a biskvitové
figurky ztéhoZ obdobf. V této cenové relaci lze poiidit i lepSi siin€ poSkozeny porcelan.
V cené od 3.000,- do 8.000,- K& se sbiraji art decové figurky zvifat: psi, kocky, ptackové,
sloni.... V Cechach je nejpopularndjdi znalkou Rosenthal, ale sbirda se i1 Kodati,
Hutschenreuther, z Ceskych vyrobcti téchto figurek pak Royal Dux, Pirkenhammer, Slavkov.
V této cenové relaci lze koupit celé porcelanové servisy z 2. poloviny 19.stoleti nebo
jednotlivé malované hrnitky s podsalkem lepsich znagek vEetné MiSné z 2.poloviny 19 stoleti
a ze stoleti 20. Podobné kolem 5.000,- K& jsou cendny napfiklad nejlepSi Ceské
pseudorenesanéni Salky na Ivich nozkach z 80.et 19.stoleti (Slavkov). V cené od 8 do
20.000,- K¢ je dostupna vétSina druhli porcelanu. Figurky z 19. a 20. stoleti v&etné menSich
souso§i. Jedna se predeviim o mén& slavné némecké porcelanky pracujici v draZzdanském
stylu. Videtiské a berlinské figury v této relaci jsou spiSe mensi a mén& kvalitni, i kdyz
obvykle dosahuji jen poloviny ceny figurek miSefiskych. MiSeniské figurky v této cenové
relaci jsou obvykle jen bilé,nemalované z 20. stoleti. V této cenové relaci se pohybuji kvalitni
figurky od Rosenthalu (tanetnice) nebo Kodan& (satyfi). V této cenové relaci koupite i
malované talite z 19 stoleti, malované Salky a podsalky a velké vazy mén¢ znamych znalek
z téhoZ obdobi. Od 20.000,- do 50.000,- K& 1ze koupit vétSinu samostatnych miSeiiskych
figurek v&etné téch z 18 stoleti. MiSefi z tohoto obdobi neni u nés zase tolik sbirana, protoze
asto mohou vznikat potiZe pii identifikaci. V této cenova relaci lze pofidit velkd sousosi
v drazd’anském stylu z 19.stoleti, samoziejmé kromé Misn&. V této cenové relaci se pohybuji
i nejkvalitn&ji malované $alky a podalky z 1.poloviny 19.stoleti a také talife z téhoZ obdobi.
Kvalitni malba na porceldnu je extrémné cengna. Kvalitni emailova malba je unikétni mald
miniatura a maZe z obydejného hrnitku z 19.stoleti udélat sbératelsky kus v této cenove
relaci. Od 50.000,- do 100.000,- K¢ se pohybuje vétsina miSefiskych sousosi kromé lepSich
modell a nejkvalitn&j$i jednotlivé kusy jinych znalek. Nad 100.000,- K& jsou jiZ unikaty.
Nékteré kusy se mohou pohybovat i v mnoha set tisic K& Dobra miSeiiska sousosi, hodiny,
lustry, velké vazy Sévres ve zlacené bronzové montaZi nebo malované berlinské vazy a
plakety. Takovych cen mohou dosdhnout oviem i n&které nejlepsi raritni miSefiské Salky z
18.stoleti. Vysokych cen dosahuji i velké jidelni servisy s ru¢ni malbou zejména do poloviny
19 stoleti. Velmi vysokych cen dosahuje samoziejmé i &insky porcelan zejména z dynastie
Ming (1368-1643) obvykle malovany jen podglazurni modfi. Ceny tohoto porcelanu viak
urduje predeviim trh v Hong Kongu a neni na Seském trhu dostupny. V této oblasti se
vyskytuje mnoho padélkii. Rada vyznamnych sbérateld v zahranici sbira jen porcelan z 18.
stoleti nebo do roku 1850. KaZd4 zemé preferuje svoje véci Némecko: Misef, Videti, Berlin.
Francie preferuje Sévres, Anglie pak napfiklad Royal Worcester a Doulton.

7. Historie
7.1 Cina

Ciftané maji velmi dlouhou historii pti vyrob& keramiky, hrn¢ifsky kruh zde byl vynalezen jiz
kolem roku 2000 pf.nl a brzy na to i formy, ve kterych se modelovaly prvni keramicke
sochy. Cinsky porcelan se objevuje kolem roku 700 n.l. zfejmé€ nahodou diky nalezi§tim bilé
hliny obsahujici jak kaolin tak Zivec. Tradice vyroby &inského porceldnu je tedy delsi nez
1.000 let. Hlavni centra vyroby porcelanu se soustfedi nedaleko mésta Canton. Ciflané zprvu
neumsli porcelan malovat, &nské monochromni obdobi trva od roku 900 do roku 1200 nl.
Monochromatické obdobi je spjato s dynastii Sung (960-1279). Typickym vyrobkem té doby
jsou konické misky. Porcelan se v tomto obdobi ryje jako kov, Gasté jsou napfiklad rytiny
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mrakil. Kroms bilé se vyskytuji glazury azurové modré (popsal Marco Polo), olivové zelené,
modro zelené. Jedna z prvnich monochromatickych glazur je kobaltova modi a médéna
ervefi. Podglazurni kobaltova modf byla v Ciné vynalezena asi ve 14.stoleti. V tomto obdobi
vznikaji i prvni figury z porcelanu. Cina ma dlouhou tradici vyroby figur z keramiky. Citiané
jiz v té dob& znali odlévani keramiky do forem a montovani soch z asti. Z keramiky Cittané
vytvafeli i figury v lidské velikosti. Porcelanové figurky nejsou tak velké,pfedstavuji obvykle
budhistické naméty a jsou zasadné z bilého porcelanu (Blanc-de-Chine). Postavy jsou
vysoké maximalné 80 cm a tradice vyroby t&chto &inskych figur trva dodnes. Benatsky kupec
Marco Pollo se ve své knize ,Million“ z roku 1298 jako prvni Evropan zminil o inském
porcelanu a jeho vyrob&. Monochromatické glazury se vytvaii i v 18. stoleti. Znalost vyroby
porcelanu se rozsifila jiz pravdépodobn& v 10.stoleti do Indie a Persie, vétsi tradice vyroby
viak zde nebyla vybudovana. Indicky porcelan si pozdgji vytvofil vlastni styl porcelanu s
malovanym dekorem podobnym indickym rukopisnym miniaturam. Persie se vice drZi
ginskych vzorl. Ve stejné dobé se v oblasti Persie podafilo vytvofit keramiku s bilou cinovou
glazur (majoliku), ktera se snaZi imitovat porcelan. Tradice vyroby se dostava pfes arabsky
svét az do Evopy. Od 14. stoleti se objevuje na &inském porcelanu pedglazurni maiba
kobaltovou modfi to je kolem roku 1330. Toto nejslavn&jsi obdobi je spjato s dynastii Ming
(1368-1643). Prvni &insky porcelan malovany podglazurni modfi pouZziva vegetativni dekory.
Kromé kvétin se na prnich pfedmétech malovanych podglazumni modii objevuji i draci,
oblaka.. Postavy se objevuji pozd&ji. Obdobim nejvétsiho rozkvétu modrobilého
porcelanu je 15. stoleti. V tomto obdobi s porcelanem obchoduji pfedevsim Arabové a Turci.
Modrobily porcelan mél vliv na vyrobu bile glazované keramiky (majoliky) v tureckém
Izniku od podatku 16 stoleti, i kdyZ se zde vyrabi majolika malovana rliznymi emaily mnoho
kusdi je vyrabéno po &nském vzoru v modro bilé. Objevuji se &inské dekory, vétSina kus je
viak zdobena spiSe ornamenty a vegetativnimi motivy. Muslimové nesmi zobrazovat postavy.
Kromé podglazurni kobaltové modft se pouZiva téZ tyrkysova modf a jiné barvy. Tyrkysova
modf je zvlatnosti Tzniku. V Istanbulu se naléza hezka sbirka porcelinu dynastie Ming z 15.
stoleti. Na po&atku 15. stoleti za cisafe Youngle (Jung-Lo) (1403-1424) se porcelan ve
velkém pouziva jako obklad budov. V té dob& vznikla v Nakingu véz vysokd 80m obloZena
porcelanovymi deskami sochami a zvony. Pii revoluci vroce 1862 viak byla znicena.
Obklady z porcelanu se ve svém poCatetnim obdobi inspirovala i miSefiska porcelanka a dnes
porcelanové obklady naleznete tém&F ve viech koupelnach. Do Evropy se porcelan dostava
v té dobg& jen vyjimetn&. Pozd&ji se v obdobi dynastie Ming &insky porcelan také maluje
médénou &erveni a vzacnéji Zelezitou hnédi a Serni. Podglazurni kobaltova modf vSak byla u
&inského porcelanu nejpopularngjsi. Porcelan se do Evropy dostava aZ od 16.stoleti. Na konci
dynastie Ming v 17. stoleti tvorba zv14§t& na vyvoz upada, z tohoto obdobi pochazi tak zvany
»Kraak porceldn® dopravovany do Evropy Portugalci. Nazev je odvozen od nazvu
portugalskych lodi ,,Carracks“. Kraakové talife jsou z pomérn€ tenkého porcelanu, plastické
okraje talifli jsou déleny na pole. Uvnitf poli se objevuji klasické Cinské motivy:kvéty,
listy... Hlavnim motivem na dné& talife je zobrazeni &inské krajiny, postavy inspirovane
legendami a kniZnimi pfedlohamu.. Malba je provedena v podglazurni modii. Cinské modré
podglazurni krajiny -,chramovy vzor se v Ciné zisadn& malovaly, v zapadni Evropé se
nejprve jen napodobovaly a od konce 18. stoleti dokonce na porcelan tiskly. Do 17 stoleti
jsou nejvyznamngjsimi dovozci &inského porcelanu Portugalci, ale Holand'ané postupné
piebiraji prvenstvi. Prvenstvi v dovozu porcelanu pfevzali Holand'ané kolem roku 1624.
Jejich snahou bylo dovazet kvalitn&j3f porcelan neZ Kraak hrubé kvality. ZboZzi na vyvoz se
postupné zjemiiuje, zdokonaluje se malba. OvSem jiz kolem roku 1644 zatinaji v Ciné
nepokoje, které trvaji az do roku 1680, kdy se k moci dostava definitivn€ dynastie Cching
(1644-1912). Holand’ané jsou nuceni zagit dovéaZet porcelan z Japonska. Japonsky porcelan
pouZiva Gisp&§n& malbu emaily na glazufe. Japonsky porcelan malovany barevnymi emaily
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Kakiemon a Imari okouzluje Evropu. Ciftané se snaZi vytvofit vlastni styl malby barevnymi
emaily. Malovani na glazufe na porcelanu se v Cin& pouziva od 15.stoleti. Narys malby se
obvykle proved] podglazurni modii. Od 16. stoleti se uplatiiuje plna barevna paleta. Malba na
glazufe je narowdl od evropské znadné tlusta (pastozni). Nékdy stobrysy malby vyznaluji
plasticky rytim do mokré porcelanové hmoty. Porcelan dynastie Qing (Cching) (1644-1912)
je dlouhé obdobi, ve kterém bylo provedeno mnoho technologickych zmén. Samoziejmé se
napodobuji stari vzory, to plati zv1ast€ o malb€ podglazurni modfi. Od poloviny 17. stoleti se
vyrazn$ uplatiiuje maiba na glazute. V 18. stoleti se na dovozu &inského porcelanu uz podili i
Anglie, Francie & Svédsko. Obdobi 1661 a2z 1720 se n¥kdy nazyva ,famille-vert“ (zelené
obdobi). Piesny preklad tohoto francouzského nazvu znadi zelend rodina. Toto obdobi se
vyznatuje kombinaci podglazurni malby s malbou na glazui'e,fasto zelenou. Krome& zelené se
Zasto uplatituje jasn& Servena. Motivem jsou pfedeviim rostlinné motivy. Barvy na glazufe
jsou stile dosti pastozni. Aplikované silné emailové vrstvy Casto pozdéji rozpraskaji. Pro
evropsky vkus je toto obdobi dosti neohrabané. Vyznamnéjsim obdobim, které 1épe odpovida
evropskému vkusu je obdobi néasledujici. Po roce 1720 vznika obdobi , famille.rose“ (rizova
rodina), v té dobg Cifiané doshli v malb& na glazufe evropské dokonalosti. Technika t&chto
tenkych email byla z Evropy pfenesena pravd&podobng jezuity. Na glazufe se velmi Casto
objevuje ruzova barva. Ciftané viak zvladaji celou $irokou Skalu barev. Castym motivem jsou
kvétiny a vyjevy ze Zivota Cifiand. B&Zny talif z 18 stoleti namalovany ve stylu famille rose
dnes stoji kolem 12.000,- K& Tento styl se zv1a§té v 19. a 20. stoleti vyvinul v medailony
s postavami  mandarinti, rodinnymi vyjevy. Tento styl se n€kdy nazyva Jkantonsky
medailon“. Tyto motivy napodobovaly pozdéji i evropské porcelanky, vyskytuje se i Cesky
porcelan s témito naméty z 20. stoleti. Tyto kusy jsou obvykle misto malby zdobeny jen
potiskem. V 18. stoleti se v Ciné ve vétdim mefitku vyrab&ji tak zvané ,servisy s erby“ .
Zv1asts Holandané v té dobé zalali dovaret do Ciny evropské vzory, které pak v Ciné
nechavali malovat na porcelan. Tyto zakazkové kusy byly jiz v dobé svého vzniku velmi
drahé, a nejéastdji se na nich objevuji erby, protoze byly urleny pro evropskou Slechtu.
Nejstarsi kusy talitd s erby pochazi z konce 16.stoleti. Od poloviny 18. stoleti Cifiané hojné
napodobuji japonsky porcelan. Japonsko se v roce 1730 uzavielo svétu. Cifiané napodobuji
napfiklad japonské ,imari®. Cinské napodobeniny jsou obvykle masivngjsi a hiife provedeny
neZ japonské originaly. Cifiané vytvafi v 18., 19. i 20.stoleti figurky, jenZ jsou Casto jen bilé,
nemalované. Jedna se o jisté obnoveni tradice figur z monochromatického obdobi. Figurky
jsou &asto velmi vysoké,az 80 cm. Témata jsou pro Evropu odtaZita, &astym namétem je
napfiklad Budha, a ani provedeni neni s Evropou srovnatelné. Tyto figurky dnes nejsou piilis
vyhledavany ani cenény,aZ na velmi staré kusy. Figurky vysoké 80.cm z 19.stoleti tohoto typu
maji cenu kolem 20.000,- K& Na konci 18.stoleti je &insky porcelan vystaven velké
konkurenci ze strany evropského porcelanu. Dovoz do Evropy postupné ustava a v 19.stoleti
se dinsky porcelan vyvazi vice do USA. Na Seském trhu se n&kdy objevuji krakelované
&inské vazy , jejich provedeni je hrubé a jejich barva naSedla nebo naZloutla. Jsou malovany
obvykle postavami — bojovniky a maji utha v podobg drakdi. Jsou obvykle vysoke 30 az 40 cm,
pochézeji zkonce 19.stoleti a jejich cena je do 10.000,- K& V 18 stoleti je v3ak
nejvyznamngj§i vyvoz &inského porcelinu zdobeného podglazurni modii. Nejcasté)Simi
naméty jsou vyjevy z&inskych krajin, &inské kvétiny, ale objevuji se i motivy podie
evropskych vzorli. Dovoz byl tak giganticky, Ze pfes dne3ni oblibu téchto predméti je jejich
cena pomérné nizka. Cifiané jiz v té dob& vytvafeli za rozumnou cenu celé jidelni servisy.
Cinsky talif z 18.stoleti malovany podglazurni modfi dnes stoji od 3.000,- do 4.000,- K¢
Velké tacy jsou samoziejmeé draZsi. Hrnidek vas vyjde jen na 600,- K& Od 18. stoleti se
podobné predméty vytvafi i v Evropé a zvlasté v Anglii. Jejich vyroba je viak draha a dnes
jsou vice cenény neZ &inské originaly. Od konce 18.stoleti se v Anglii pouziva tisk
s podglazurni modfi. Tisk prozrazuje bodova struktura vyjevi. Talife z pocateéniho obdobi
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jsou cen&ny, ale kusy z 1. poloviny stoleti 19. stoji od 1.000,- K&. do 2.000,- K& Podobné
talife vyrab&l v Cechach Tynec a dnes stoji od 3.000,- do 4.000,- K¢&.

Talif zdobeny podglazurni modfi s &inskou krajinou-Anglie:

Anglické talife pozd&jsi stoji od 600,- do 1.200,- K&. Vyroba pokracuje i ve 20. stoleti. V 2.
poloving& 20.stoleti se v Anglii &asto u znafky pouZziva napis ,Detergent proof”, coZ znaci, ze
predmét se miize myt modernimi saponaty, a zarovefi vypovida o pomérne novosti vyrobku.

Je nesporné, Ze Cifiané zagali znagit porceldn jako prvni. Cifiané nepouzivali znacky dilen,
pro mistni obchodniky bylo vyhodné tyto informace nevyzrazovat. Znai se znackami
panovnikd a podle toho se necha porcelan datovat. Dataci oviem HAs2ji  pozdejsi
napodobeniny vyrobkii dynastie Ming vietn& originalni znatek, coZ dataci znt€zuje. Padélek
&inskych znatek je obzvladt evidentni, je-li znatka provedena na glazufe. Od doby Ming se
v Cin& vyvinul systém 6 zna&ek: 1. znatka znadi ,,veliky®, 2.znadka urduje dynastii, 3.znacka
a 4. znatka oznaduje jméno cisafe, 5.a 6.znatka je pak znatkou doby. Znacky jsou jak bylo
popsano provedeny modfe pod glazurou. Prvni dvé znatky nejsou na n&kterych pfedmétech
provedeny. Od doby panovani cisafe Kang Cia (Kangxi) (1662-1722) se na znackach nesmi
uvadét jméno cisate (3.a 4. znacka). Tento zékaz byl za dalSich cisafil obchazen tak, Zze jména
vladate bylo provedeno v pismu uéenci.

Znadeni Einského porcelanu:

znacka , velky™ = zna&ky panovnika
T "N
> ‘%
znacka dynastie u znacky doby
(2) (5,6)

Od 17. stoleti se jako znadky objevuji téZ obrézky, predeviim budhistické symbeoly jako
palmovy list, lastury, kvétiny, ryby, uzly......
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Dile se vzacnéji vyskytuji taoistické symboly nebo malifské symboly (Stétce, rolicky papiru,
nadobky na 3tétce). Dalsim vzacngji pouZivanym znaenim jsou znacky oznadujici pfani, napf.
_Stésti, bohatstvi, dlouhy Zivot.“ Vyrobky se zna&i obvykle podglazurni modfi. Symboly jsou
ptivodné malovany a od 19. stoleti i ti§tény peteti. Urité informace o znaGeni Cinského
porcelanu poskytuje ,,Rukovét sbératelova“ od J.M. Augusty. Po roce 1891 se na vyrobcich
na export objevuje napis Made in China, zvl4st€ jsou-li urCeny pro USA. Ciflané vyrabgji i
dnes klasické vzory. Nové &inské vyrobky jsou velmi levné, zdobené tiskem, Casto uspinény a
upraveny krakelazi, aby vypadaly star§i. Komer¢ni kusy napf. vazy vysoké 80 cm az 100 cm
dnes stoji od 500,- do 5.000,- K& podle kvality. Vaza vysoka nad 100 cm ma cenu okolo
10.000,- K&. Namétem vyzdoby jsou obvykle stylizované kantonské medailony. Z klasickych
dekori je jednim z nejpopularnéjsi tak zvany ryZzovy porcelan vytvofeny malbou podglazurni
modii s priisvitnymi misty ve tvaru ryze. V ryZovém porcelanu jsou vytvafeny rozsahlé jidelni
servisy obsahujici krom& evropskych jidelnich kusti i misky na ryZi a rizné porcelanové
nab&ratky a IZi¢ky. Zasluhou Ciny byl vytvofen stolni porcelan jak ho zname dnes ,vidy:vprvni
ajové servisyi Salky pochazi samoziejmé z Ciny.

Piehled &inskych dynastii a vlady jednotlivych cisafi:
Yuan dynastie 1279-1368

Ming dynastie 1368-1643
I) ()
Hongwu  1368-1398 % R,

i 37
g ¥Y

Youngie 1403-1424

>
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Xuande 1426-1435
Chenghua 1465-1487
Hongzhi 1488-1505 _K
R

1%
Zhengde  1506-1521 38 Mf- = g_ ;

R
Jianjing 1522-1566 SE'
Longging 1568-1572
Wanli 1573-1619
Tiangi 1621-1627
Chongzhen  1628-1643
Qing dynastie 1644-1912
Shunzi 1644-1661

Kangxi 1662-1722



Yongzheng

Qianlong

Jiaqing

Daoguang

Xianfeng

Tongzhi

Guangxu

Xuantong

Kromé znadek se na porcelanu mohou objevovat &sla,pro uplnost uved'me nekteré Cinské

¢islovky:
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Tradi¢ni tak zvany ,ryZovy porcelan‘ Cina 2.polovina 20 stoleti:
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Cesky porcelan - z 30 let 20 stoleti s motivy kantonského medailonu:
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Cinska vaza ve stylu zeleného obdobi z podatku 20.stoleti:

Cinska véza krakelované z konce 19 stoleti:
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7.2 Japonsko

Japonsko zalina s vyrobou porcelanu aZ v 16. stoleti. Japonci ziskavaji technologit vyroby
porcelanu z Ciny pies Koreu. Korejci vytvafeli porcelan nizké kvality, Casto rozmérné
piedméty zdobené modrou malbou s naméty zvifat. Japonci podnikali do Koreji vojenské
vypady a ziskali korejské zajatce. Cinsky vliv na japonsky porcelan je patmy i ve znateni
japonského porcetanu, které dlouho napodobuje &inské. Zakladni japonské pismo je totiz
¢ Sinskym pismem tém&f toto?né. Na rozdil od Cifiani maji Japonci od potatku kvalitn&jsi
malbu na glazufe. Porcelan vyrabi Japonci piedev$im pro vlastni potfebu, obchoduji pouze
s Holand'any, Britové jsou odmitani. V 17 stoletiJaponsko vyrovnava technologicky naskok
Ciny ve vyrob€ porcelanu a v mnoha smérech ho dokonce piedstihuje. V 2.poloviné 17 stoleti
se diky nepokojim v Ciné stavaji Japonci hlavnimi dovozci porcelanu do Evropy. Napodobuii
se &inské modrobilé vzory vietné stylu ,kraak®, ale vytvafi se i vlastni styly jako imari a
kakiemon. Japonsko soustfedi vyrobu porcelanu ve mésté Arita nedaleko pfistavu Imari.
Celkova nedtivéra k cizincim vede v roce 1730 k zakazu obchodu se zapadem, ktery trva az
do roku 1850. Japonské zboZi bylo pres viechna tato omezeni v Evropé oblibeno. V dob&
obchodniho embarga se japonské zboZi dostavalo do Evropy pouze pfes &inské obchodnt
stanice. Cifiané rovnéz napodobuji v tomto obdobi japonsky styl imari a kakiemon.

Znatka Arita po roce 1510: '} Zna¢ky Arita 18.stoleti:
% % y e
7 om
oA
E H
ZnaCky Arita 19.stolett: 1 [

=
AE IR

Japonci pouZivaji rizné dekory &asto odliiné od Cinskych. Japonsky porcelan se zacal
prikazn& vyrabét po roce 1620. Barevné malovany porcelan ve stylu imari se poprvé objevil
po roce 1670. Styl kakiemon se objevil rovnéz kolem roku 1670 a styl nabeSima po roce
1690. Styl ,.kakiemon® je malovany na glazufe, vznikl v 17. stoleti, motivem jsou kv&tiny
na mensich kusech porcelanu. Kvétiny maji Servené kvéty a modré a zelené listky. N&kdy se
objevuji i &inské motivy draki a ptakd a pozdgji i postav. Malba je jemna,maluji se obrysy.
PouZiva se email na glazufe v barvé zelené, modré, erveng, Zluté, Serné. Takto zdobeny jsou
predeviim mensi kusy porcelanu. Porcelanova hmota je u japonského porcelanu bélessi a tenci
ne u &inského. Uchyty na poklikach maji Easto figuralni podobu,u kakiemon piedevsim
podobu psii. Tento typ porcelanu byl vEvropé sbiran a od 18.stoleti se objevuji
napodobeniny. Styl ,,imari“ je dnes v Evropé neznaméjsi. Tento typ porcelanu kombinuje
podglazurni modf s &ervenou a ziatou malbou na glazufe. Motivem jsou japonské kvetiny a
nékdy i japonské krajiny. Na konci 18. stoleti imari imituje napfiklad anglické Derby.
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Anglicka imitace japonského imari z 19 stoleti (Davenport):

Styl ,,nabeshima“ je porcelan vyrab&ny pro japonskou $lechtu, v Cin& ma podobny statut
jako tak zvany cisaf'sky porcelan. Porcelan nabeshima je obvykle malovany modro bile pod
glazurou, vynikajici kvality zvlast€ v 18.a 19.stoleti. Originaly se v Evropé pfili§ nev;‘;kytuji a
jsou velmi drahé a Casto se napodobuji. V 19.stoleti se objevuji v Japonsku porcelanky
napodobujici styl nabeshima. Jednd se o jemnou malbu podglazurni modfi. Mezi tyto
porcelanky patfi Makuzu Kozan a Hirado, které mimo jiné vyrabi japonské porcelanové
figurky. Japonsky figurdlni porcelan 18.a 19 stoleti na rozdil od porcelanu &inského nikdy
nenapodobuje evropské dekory. Objevuji se zvifata v zcela specifickém pojeti orientalnich
bronzii malované nékdy pouze podglazurni modfi. V Arité se prvni figurky objevuji jiZ na
konci 17.stoleti. Jedna se o figurky CGasto malované barevnymi emaily. Jsou to jakési
karikatury zvifat a lidskych postav (zapasnici...). Tyto figurky jsou cenény a oblibeny mezi
sbérateli, proto se dnes objevuji téZ kopie. Figurky z Arity byly vzorem i pro prvni figurky
miSefiské. "
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Znacka Hirado 19.stoleti: Znacka Nabeshima 19 stoleti:

Kutani je styl vyrab&ny v 2. polovin& 19.a ve 20. stoleti. Kutani vytvafi v Japonsku rizné
dilny v&etnd t&ch ve mést& Arita. Nejlast&ji se tento dekor uplatfiuje na velkych Casto

parovych vazach. Pieviada ohnivé Cervena nebo oranzova barva s ¢ernymi detaily. Casto se
objevuje motiv piirody, ptaci, kvétiny. Kutani vazy odpovidaly duchu secese, a proto je
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prodavala anglicka firma Liberty. Velké vazy Kutani jsou dnes cenény, na Seském trhu se
viak podobné€ jako viechen starSi japonsky i &insky porcelan nevyskytuji. Tato skutetnost je
hlavnim diivodem pro¢ je &insky a japonsky porcelan v Cechach na okraji sbératelského

1

zajmu, to viak neplati pro pozdgjii japonskou vyrobu.

Vaza Kutani:

ct

A Y
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&

Znacky Kutatni 19 stoleti:
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Styl Neritake je synonymum pro japonsky porcelan dovazeny ve velkém mnoZstvi do
Evropy a USA vprvni polovin€ 20.stoleti. Takové servisy se vyskytovaly snad v kazdé

oy

Porcelan je velmi tenky (skofepinovy) a ve své dob& mu nikdo nemohl konkurovat v cené a
soucasn¢ v kvalit€. Porcelan je ¢asto zdoben pastozni emailovou barevnou malbou s motivem
japonskych Carodéji gej§ a samuraji. Béznéjsi kusy jsou zdobeny nejrozmanitéj§imi motivy:
jako hora Fuji, ptaci (jetabj ), riznymi ¢inskymi motivy, objevuji se i motivy evropské(alpska
krajina). Servisy Neritake jsou dostupné i v Cechach stoji obvykle od 3.000,- do 12.000,- K&.
VEtsi vazy stoji obvykle od 3.000,- do 20.000,- K& podle velikosti a kvality. Neritake se
obvykle znaci éervenymi japonskymi znaky, nékdy se téz objevuje napis Nippon China nebo
Made in Japan.

Servis Neritake: 4+
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o1

Japonské vazy s arodgji a gejSami z 30.1et 20.stoleti:

Znalka japonské vazy s Carodéji z 30 let 20 stoleti:

ot |

Nékdy se i vCechach objevuji velké japonské vazy znazloutlé kameniny malované
barevnymi emaily. V tomto piipadé hovofime o stylu Sacuma (satsuma). Vazy satsuma byly
vytvafeny v obdobi 1868-1912. Naméty emailovych maleb jsou gejSi, samurajové, svati
muZové podobné jako Neritake. Znafeny jsou Cervené nebo zlat€ na glazufe. Objevuji se i
kusy z 20.a 30.let 20.stoleti, které se vyznaduji pastéoznimi emaily a pfezdobenym stylem.
Stfediskem vyroby té€chto vaz bylo mésto Satsuma na zapadnim ostrové Kjusu. Cenény jsou
podobné jako velké pfedméty Neritake.

Vaza ve stylu sacuma s gejSami z pocatku 20.stoleti:
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7.3 Evropa

Evropu s porcelane'ri seznamil Marco Polo. Stravil 17 let na dvote éins"ého cisare Kublaje
Chéna v letech 1275-1292. Porce}én,se kterym se setka {,pojmcuuvax ,jpourceiaine™. V Evropé
se tehdy objevil i prvni Cin x(y p cei’n. Evropa se velmi dlouho snazi 1 pedobit cinsky
porcelan, ale podaﬁ%o se et poté. Od 14 stoleti se v Evropé VyTabl
ke;amka s bilo cinovou glazurou, kterd na prvni pohled porcelan vzdalen& pfipomina.
Technologie vyroby bile glazovane” keramiky se dostala pres arabské zemé nejprve do
Spangiska (majolika) a v 15.stoleti i do Italie (fajdns). Bila cinova glazura vznika pfidanim
popela cinu k olovnaté glazufe. Nejslavnéj$im vyrobkem $panélské maurské majoliky je tak
zvana Alhamberska vaza vysoka 1,365m ve tvaru um“ory suchy. Tato vaza je zdobena
maurskymi (arabskymi) ornamenty a listry s kovovym leskem. Maurové {arabové) vypuzeni
ze Spanglska soustfedili vyrobu majoliky na stfedomofské ostrovy mimo jiné i na Malorku
(Majorku) a od tohoto ostrova dostala majolika nazev. Zatimco Spanélska majolika je nadale

zdobena spiSe ornamenty a kovovymi listry pod arabskym vlivem a vyobrazeni postav Je

vyjimecné, italska fajans si vytvofila vlastni styl “istoriate”. Styl istoriato se vyznacuje
' ( id4d zlutd), namétem jsou architektonicka pozadi s klasickymi

. . . . . r. 4 .. . .
('a“l‘iCkc‘) a biblické VYjEVY. Cinova glelJTd se v Italii objevuje v
1.&tvrtin€ 15 stoleti, zavedl ji zde udajné Luca Della Robbia. V Urbinu se pouziva bile

2 J
aiska 1&]&1‘15 zaziva vichol v 16. stoleti a

glaZUVa“la cervena hiina tak zvana me Oumjuhha sk
edisky je Urbino a Faenza. Od meésta

jeji vyzdoba je pod vlivem renesance. Hlavnimi s
Faenza vznika nazev ld_]aﬁ Fajans se dostava do Francie, kde se soustfedi pfedevsim na
napodobovani italskych dG Holandska. Ve Francii je nékolik stredisek, ktera tvoft ve
stylu italské fajanse ,,istoriato jiz od 16.stoleti jsou to zvlasté: Lyon, Montpellier, Nevers,

=+
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Rouen. Na severu Francie (Rouen) se od konc oleti vyrabi i modrobilda majolika ve
stylu Delft. V Holandsku se rovnéz zpodatku praktikuje italsky styl, ale od podatku 17.stoleti
se po Cinském vzoru zalinaji malovat modrobilé dekory. Zajimavou renesanéni keramiku
tvofi ve francouzském Rouenu Bernard Palissy (1519- 1589) Na svych vyrobcich vyuzival
reliéfni vyzdobu v podobé hmyzu, plazi, mizi a ryb Vyrobky jsou zdobeny barevnymi
glazurami. Palissyho styl byl popularni i v 19.stoleti, kdy se hojné napodoboval. Dokonce i
napodobeniny Palissyho z 19.stoleti jsou vysoce cenény a dosahuji b&zné desitky tisic K¢.
Holand’ané jsou v té dob€ nejvétsimi dovozci &inského porcelanu a protoZe nejsou schopni
uspokojovat velkou poptavku po porcelanu,buduji dilny na vyrobu fajanse s &inskymi dekory.
Dllny na vyrobu fajanse se soustfedi v oblasti Delftu. Neslavnéjsi obdobi delftské fajanse je
mezi lety 1660-1730, pak postupné dilny na vyrobu delfiské fajanse mizi diky objevu
porcelanu. Vyrobky z delftské fajanse jsou v dobé nejvétsi slavy modro bilé a dekory imituji
&insky porcelan. Casto se jedna o velmi rozmérné predmety velké vazy s vikem, tuhpanove
vazy s mnoha otvory a podobné. Kromé &inskych vzorl delftska fajans vytvari i vlastni
dekory s motivy bitev, lodi nebo krajiny. Na konci nejslavn&jsi éry se delftska fajans opét
vraci k polychromni (barevné) malb&, ktera je viak dnes obvykle mén& cendna. Delfiska
fajans se rozsitila do Anglie, kde se podobné kusy vyrabi v 17.a 18.stoleti. V Cechach byla
delftska fajans velmi oblibena mezi Eeskou Slechtou a na zamcich se nachéazeji hezkeé sbirky.
Tradice vyroby holandské fajanse se dostala do Neémecka i do Cech. Do Cech to bylo
predeviim diky pfist¢hovalclim z jizniho Némecka a Svycarska tak zvanym novokiténcim.
Novokiténci z Némecka a Svycarska prehali kvili nabozenskému utlaku na konci 16 stoleti
do svobodnéjsich Cech a na Moravu. Na poéatku tficetileté valky byly nuceni ,habanif jak se
jim fikalo, znovu uprchnout tentokrat na Slovensko,i tem rozsifili tradici vyroby fajanse.
Vyrobky, které u nas vytvofili nazyvame habdnska fajans. Tradice habanské fajanse je stale
ziva na Moravé a na Slovensku. S rozsifenim porcelanu tradice vyroby fajanse a majoliky
postupn€ upadala; k novému vzestupu vSak doslo v 19.stoleti a tradice vyroby stale trva.
Hlavni stfediska vyroby majoliky je ve Spanélsku :Valencie a Malaga, v Italii Faenza a
Urbino. Delftska fajans se rovnéz vyrabi dodnes. Prvni porcelan byl vyroben na konci 16.
stoleti v Italii. Nejednalo se viak o skutedny porcelan, ale jeho napodobeninu. Technologie
vyroby prvniho evropského mékkého porcelanu byla jini neZ u porcelanu &inského, jen
vzhled byl podobny. Prvni komeréné GspéSné porcelanky na vyrobu meékkého porceianu
vznikaji ve Francii na konci 17 stoleii. SkuteSny tvrdy porecelan byl vyroben az podatkem438.
stoleti v Némecku konkrétné v saské Misni.

Italské , hadi vaza“ ve stylu istoriato z konce«i 9.stoleti:
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7.3.1 Italie

Kdyz opomeneme nejstarSi evropskou porcelanku Medici a porcelanku Benatskou, byla to
Neapol a jeji okoli, ktera byla hlavnim stfediskem vyroby nejstarsiho itaiského porcelanu.
Z neapolskych porcelanek byla nejproslulejsi z méstetka Capodimonte u Neapole. To, co vsak
italsky porcelan proslavilo mezi $irsi vefejnostijje styl Capodimonte. Tento styl se vyznaluje
plastickym dekorem s antickymi vyjevy v barvach ne nepodobnych malbé italské fajanse. Styl
Capodimonte vznikl kupodivu v porcelance Ginori, ktera se nachazi v mésteku Doccia u
Florencie. Ginori znadi tento typ porcelanu pismenem ,N“ s korunkou jako neapolska
porcelanka, kterou Ginori v 19. stoleti koupil, ale nikdy zde nevyrabé&l. Némeckée porcelanky
od 2.poloviny 19. stoleti styl Ginori hojné napodobuji a to vcetné€ znatky pismena N
s korunkou. Némecké napodobeniny mivaji nékdy chladn€j$i barvy nez italské, zejména ty
vyrobené v Durynsku.

Medici (Florencie) (1574-1587)

Italie byla v 16. stoleti evropskym lidrem ve vyrobé majoliky (fajanse). Prvni porcelan
s obsahem kaolinu byl vyvinut rovnéz na konci 16. stoleti pod patronaci Francesca L
Medici. Vyroba byla prili§ draha a komplikovana, proto nemeéla komeréni uspéch. Predméty
maji ciniéitou glazuru a jsou zdobeny modrou malbou v ¢inském stylu. Zakladni hmota jiz
obsahovala urcité mnozstvi kaolinu a bilou hlinu. Na bézném trhu se dnes tyto pfedméty
nevyskytuji, je znamo pouze 60 kusi tohoto porcelanu. V poslednich letech byly v
zahrani¢nich aukcich prodany jen 2 kusy tohoto porcelanu za ¢astky presahujici 50 milioni
korun. Tyto unikaty nejsou pro soukromé sbératele a byly zakoupeny muzeem:.

Znacka provedena v podglazurni modti z let 1574 az 1587:

—_’
IS L
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Benstky: Venezia (1720-1735), G.Cozzi (1765-1812) .1 i@ i

Za pomoci miSefiského pfebéhlika Hungera vytvaii Francesco Vezzi prvni vyrobu porcelanu

v Italii. Benatsky porcelan byl vyrabén v letech 1720-1735 a jeho kvalita nebyla vysoka. DalSimu
pokratovani porcelany zabranil zakaz dovozu kaolinu z N&€mecka. Porcelanka je diky svému
stafi dnes cenéna, ale na trhu se nevyskytuje. Zna¢ka modra podglazurni obsahuje ve znacce
nazev benatek Venezia.

Znacky Benatky Vezzi (1721-1740):

Venezig

VENA %Jb
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Porcelanka zalozena roku 1765 G. Cozzim byla mnohem finanéné Gisp&$ngjsi. Porcelanka
vyrabi mékky porcelan. PouZiva znatku kotvy jako anglické Chelsea. Tato znadka's pak Casto
pouZivana i v jinych porcelankach predevsim ve Francii a v Anglii.

Znacka benatské porcelanky G. Cozzi (1765-1812):
° I. Cc v F v
& &

Capodimonte (1743-1759)

Jedna se asi o nejproslulejsi italskou porcelanku, ktera dala nazev pozdé&jsimu stylu italského
porcelanu. Tovarnu zalozil v Capodimonte u Neapole kral neapolsky a pozdgji i $panélsky:
Karel II1. Bourbonsky. Tovarna byla presunuta do Spanélska a zanikla v dobé napoleonskych
valek na zacatku 19. stoleti. Jedna se o porcelan mimofadné kvality. Porcelanka vytvari
skvéle figury modelované Giuseppem Gricci z nichz nékteré jsou povazované za lepsi nez od
nejslavnéjsiho modeléra porcelanu viech dob Kandlera. Vyskytuje se té2 kvalitni malba na
porcelanu s gala“tm'mi motivy, kterym ve své dobé mohla konkurovat jen Videfi. Znaékou
Capodimonte byla lilie z bourbonského znaku ypismeno N s korunkou se v Capodimonte
nikdy nepouzivalo. Nazev Capodimonte a N s korunkou se vak nespravné mezi sbérateli
vzilo jako synonymum pro stary itaisky porcelan.

Znacky Capodimonte (1743-1759):

®o % w

Neapol (1771-1806)

Porcelanku zaloZil neapolsky kral Ferdinant IV. V porceldnce pracuji lidé ztovarny
v Capodimonte. Tvofi se v klasickém duchu jvyroba je ovlivnéna vykopavkami z Pompeji,
objevuji se antické dekory. Casté jsou rovnéZz porcelanové bysty. Neapol ovlivnila svym
dekorem dalsi italské porcelanky. Porcelanka zna&i bud pismeny RF (Rex Ferdinand) nebo N
s korunkou podglazurni modfi. Znacka N s korunkou je hojné napodobovana jak v ltalii
(Ginon) tak v Némecku ( Volkstedt-Rudolstadt) a Francii (Pafiz). V Neapoli se kromé
znaCeni podglazurni modfi pouzivalo i znadeni Eervenou a zlatou znatkou na glazufe Pravy
neapolsky porcelan je dnes vzacny.

y < VLV
Znatky Neapol (1771-1806): 37 Qg) %1 \ﬁ

®F R J5
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Doccia - Ginori (1735-dodnes)

Porcelanku zaloZzii markyz Ginori v Doccia u Florencie Jedna se o komerdné nejusp&snéjsi
italskou porcelanku. Vywmma vlastni styl ktery od 19. stoleti napodobuji i dal$i italské a
zejména némecké a francouzské porcelanky. Tento styl je dnes sbérateli nespravné nazyvan
Capodimonte. Porcelanka méla velmi skromné zaatky, vyrabi nekvalitni produkci. Pozdgji
byl vyvinut vlastni styl s plastickym reliéfem domalovany jasnymi barvami Naméty tohoto
plastického dekoru jsou pfedev§im vyjevy zantiky. Nejvétsi slava porcelanky nastala v
2 polovin€ 19.stoleti. Ginori na zacatku 19. stoleti koupil zbytky zkrachovalé porcelanky
v Neapoli a stal se tak d€dicem jeji znaCky N s korunkou. Ve stylu Ginori pracuji italské
porcelanky dodnes a znadi své vyrobky dokonce pifmo Capodimonte. Ginori kromé porcelanu
vyrabél i kvalitni fajans v italském duchu. Ginori je jednou nejvyznamné&jsich firem na vyrobu
porcelanu a kameniny v Italii. To co pro Némce Miseti dnes znamena pro Italy Ginori.

Znacky Ginori (1837-dodnes):

2, e 3
X:‘Z % %\y ao"‘*"*e «
Cine™

Wty w R.’é’

CINORI *3’ GINORT N Shord,

Nove (1752-1832)

Dalsi znama italskd porcelanka pivodné vyrabéla fajans. Manufaktura spojena s rodinou
Antonibony a pozdé€ji po roce 1802 s rodinou Baroni. Jména vlastniki se nékdy mohou
objevit ve znaceni. Obvykle se znadi pouze znatkou Nove a hvézdickou.

Znactka Nove (1752-1832):
ove
3

Vinovo (1776-1820)

Dalsi italska manufaktura piasobici na hradé Vinovo u Turina, vyrabéla zejména stolni
porcelan, ale objevuji se i soSky. Znacky jsou provedeny v podglazurni modii a obsahuji
pismeno V.

Znacka Vinovo (1776-1820):
4l
W/

o
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Lenci (1928-pol.20.stol.)

[talska manufaktura v Italii nedaleko Turina, kterd plsobila mezi svétovymi valkami. Byla
zalozena v roce 1928 a vyrabéla keramické soSky ve stylu art deco. Popularni byly postavy
nahych zen. Tyto figurky jsou dnes extrémné cenény a dobré kusy maji cenu pfes 100.000,-
K& Figurky jsou znadeny predevdim nézvem vyrobce: ,Lenci. Made in Italy®,
,,Lenci. Torino®, , Lenci. Torino Italy*

Ea 4

7.3.2 Holandsko

Holandsko se stalo prvnim vyznamnym evropskym vyvozcem porcelanu. Porcelan se vSak
v Holandsku nevyrabél byl dovizen z Ciny a Japonska. Holandané se v§ak na tvorbé
aktivng podileli; dodavali ptedlohy pro napf. erbovni talife, ktere se v Ciné malovaly.
Holand'ané jsou hlavnimi dovozci porcelanu do Evropy asi od roku 1624. Holand'ané vsak
poptavku po &inském a japonském porcelanu nebyli schopni uspokojit. Proto pfish € jeho
imitaci. Bile glazovana fajans se do Holandska dostala z Italie. Barevna malba zpocatku
piipominala italské vzory, ale kolem poloviny 17 stoleti zacinaji Holandane s vyrobou
fajanse zdobené kobaltové modrou malbou s ¢inskymi dekory. Tento krok se ukazal jako
velice komerén& tspésny. Vétdina manufaktur na vyrobu tohoto druhu fajanse se soustfedila
v okoli mésta Delft, proto dnes hovotime o delftské fajansi. Vétsina téchto manufaktur
neprezila boom evropského porcelanu v 19 stoleti, vétSina jich zanikla v poloviné 19 stoleti,
ale tradice piezila dodnes. Jedinou manufakturou na vyrobu delfiské fajanse pracujici
v Delftu dodnes je De Porceleyne Fles (U porcelanové lahve) zalozena v roce 1653. Tato
manufaktura byla zachrandna diky podpofe hrabéte Thoofta. Znatkou manufaktury je
stylizovana lahev. Od roku 1800 se objevuje u znaCky i nazev mista pavodu Delft.
V minulosti hlavnim sortimentem delftskych manufaktur byly rozmérné pfedméty jako vazy.
Proslulé jsou tulipinové vazy s mnoha malymi otvory na vloZeni jednotlivych kvétin nebo
pétice vaz patFicich k sob& s podobnym dekorem. Delftské vyrobky byly levngjsi nez
porcelan a byly vyhledavany spie témi, kdo si memohli dovolit &insky porcelan. Mezi
vyznamné zakazniky patfila i Geska Slechta, proto na Ceskych zameich dodnes najdeme hezké
sbirky delfiské fajanse. Dne$nim sortimentem tovarny De Porceleyne Fles je kromé
napodobenin starych kusdl, zejména vaz i vyroba suvenyri jako soSek kravy a podobng.
Vyrobky této tovarny viak nejsou levné a soSka kravy o velikosti 10 ¢cm z 1. poloviny
20.stoleti stoji kolem 3.000,- K& Vaza z téze doby o vySce 30 cm stoji kolem 5.000,- K¢.
Cena vaz z 18.a 19.stoleti se pohybuje od 20.000,- K& vy3e podle velikosti a kvality. Na konci
19.stoleti se v Holandsku objevuje nostalgie po delftské fajans a vznikaji tak nové tovarny
napiiklad v Goudé a Utrechtu.

Soska kravy Delft 20 stoleti:
f'. \ e :?
¢ Ao
5 A . TS
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ZnaCky De Porceleyne Fles (U porcelanové lahve) (1653-dodn#):

H D H. Iceanrordtr FS l"@é’ 2 ) o
S O et ,;?;;L e

Znatky De Porceleyne Claeuw (U porcelanového drapu) (1662-1850):

ey N /TFJUN?O C V- ¢ I\/IHC:

ZnaCky manufaktury na delftskou fajans De Drie Klokken (U tii zvonii) (1671-1850):

4 .
A A C)éé P

ZnaZky De Roos (U nitze) (1662-1854):

@% % 0‘\7005 RRs  5yop %

3
Znacky Gouda (1898-dodnes):

A 1VPeC
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Znatka Utrecht (1845-dodnes):
G A%y

UTelC

Porcelan mél v Holandsku vzhledem ke konkurenci delftské fajanse tézkou pozici a prvni
holandske porcelanky nebylypfili§ Gspéiné. Prvni vznikla ve Weespu v roce 1764. Pracovala
do roku 1771, kdy ji pfevzal Johannes de Mol a piestéhoval se do Oude Loosdrechtu (1731-
1784). Vyrabi se zde stolni porcelan vynikajici kvality jak po vzoru Mi§né tak Sévres. V roce
1784 se porcelanka st¢huje do Oude Amstelu a v roce 1820 zanika.

Znacky Oude Loosdrecht (1731-1784):
A .o Mo L

B % M:of %
ke,

Znacky Weesp (1764-1771) :

Znacky Oude Amstel (1784-1820):

il D Sl

Haay(1776-1790)

Porcelanka se rovnéz zaméfuje na vyrobu stolniho porcelanu vyssi kvality. Porcelan se
maluje kvalitni malbou kvétin a galantnich motivii. Objevuje se i malba monochromatickou
(jednobarevnou) malbou. Kromé vlastniho porcelanu porcelanka téz maluje dovezeny, zviaste
némecky porcelan. Vyrobky porcelanky se zna¢i obvykle modfe pod glazurou. Vyrobky
v mistni malirn¢ pouze malované se znadi na glazufe. Znackou porcelanky je Cap, tato znalka
je tak popularni, ze ji zvlasté pozdéji napodobuji i jiné porcelanky.

Znacky Haag (1776-1790):
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7.3.3 Francie

Francouzi vynalezli vlastni porcelan tak zvany ,pate tendr* (mékky porcelan) bez kelinu uz
na konci 17. stoleti. Chemicky se od tvrdého porcelanu hodné 1isil, ale vysledek byl podobny.
Z tohoto mékkého porcelanu vyrabély prvni francouzské porcelanky jako Chantilly,
Mennecy, St. Cloud, Vinncenes (pozdéji Sévres). Statni porcelanka ve Vinncenes zalozena
Ludvikem XV. byla od svého vzniku protéZovana na ukor ostatnich porcelanek. Porcelanka
byla vroce 1756 prestéhovana do Sévres a Ludvik XV. zakazal ostatnim porcelankam
pouzivat nékteré barevné emaily a zlaceni. Z téchto divodl se u starych francouzskych
porcelanek kromé Sévres Casto setkavame s monochromatickou malbou. V roce 1766 kral
sice tato omezeni pro ostatni zru$il, ale Sévres se jiz stala nejvyznamné€jSi francouzskou
porcelankou. Ostatni porcelanky se musely spokojit s klientelou z nizSich vrstev. Od roku
1769 Sévres pouziva vedle mékkého porcelanu, ktery se hodi spiSe k modelovani figur, téz
porcelin pravy tvrdy (,,paté dure*). Oba druhy porcelanu Sévres dlouho pouziva soub€zne,
az na zaCatku 19. stoleti od mékkého porcelanu postupné upousti. V souvislosti s porcelankou
v Sévres hovoifime o slavném sévreském stylu. Hlavnim vyrobcem tvrdého porcelanu se v
19. stoleti stalo Limoges. Divodem bylo to, ze v okoli Limoges byla velka nalezisté kaolinu.
Limoges ma ve Francii podobné postaveni jako Stoke-on-Trent v Anglii, jedna se o hlavni
sttedisko vyroby polotovart a levné&j§iho porcelanu. Vyrobky z Limoges byly ve velkém
exportovany zvlasté do USA. Nemalované kusy zLimoges se dovazely k dekorovani
(malovani) do podetnych dilen v Pafizi. Pozdg€ji se Limoges uplatiiuje v hromadné vyrobé
nadobi zdobeného litho tiskem. Zajimavym jevem je pafizska porcelanka Samson, jenz se
zabyvala vyrobou kopii ranného evropského porcelanu a to ¢asto véetné znacek. Francouzsky
porcelan aZ na Sévres neni sbirany ani cenény tolik kolik by si zaslouzil. Diivodem je zejména
to, Ze mnoho porceldnu je neznadeno nebo znadeno faleSnymi znackami Sévres a Misn€. Na
Seském trhu se francouzsky porcelan pfili§ nevyskytuje a ani ve Francii neni porcelan hlavni
starozitnickou komoditou.

St. Cloud (1695-1766)

Jedna se o prvni komeréné usp&Snou evropskou porcelanku. K vyrobé pouzivala mekky
porcelan, pravdépodobné odtud se technologie vyroby mékkého porcelanu po Francii
rozsifila. Tovarna zvladla vyrobu jen menSich pfedmétd. Malba se provadéla podglazurni
modii oviem v evropském duchu. PouZiva se znagky inicialy ST.C. nebo obrazek slunce.

*C
Znacky St. Cloud (1696-1766): S.6.
s x
, R 4

Chantilly (1725-1800)

Tovarna zalozena princem de Condé vyrabi zpo&atku drobné predméty ve stylu japonskeho
kakiemono, emaily na glazufe. Porcelanka vyrabi mékky porcelan zpoCatku s ciniCitou
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glazurou. Pozdgji porcelanka vytvari porcelan zdobeny podglazurni modfi. Porcelanku
neblaze ovlivnil monopol Sévres na barevnou malbu na glazufe. Asijska tématika je
prepracovana v evropském duchu. Vyskytuje se i drobna plastika sexotickymi naméty.
Vyrobky jsou znaceny loveckym rohem (trubkou) éasto Cervené,po roce 1760 spiSe modre.
Kromé malované znacky sena vyrobcich této porcelanky objevuji ¢isla malifu a dalsi
technologicka ¢isla. V  Chantilly po zaniku porcelanky plsobi dilny na dekorovani
porcelanu. Tyto dilny padélaji znacku porcelanky Chantilly po celé 19, ale i ve 20 stoleti.
Znacku tohoto rohu  pak pouzivaji i jiné,zvlasté francouzské porcelanky, vEetné Samsonu.
Znacka Chantilly se objevuje i na anglickém porcelanu.

ZnaCky z let 1725-1800 malovana obvykle v Eervené barvé na glazufe:
c4 oF
C el

Znacky malych porcelanek v Chantilly vzniklych po roce 1803 do konce 19 stoleti:

&

CHAWTILLY. o2 0y P

ey
B&C % £ﬂmﬁ é@g

Mennecy (1748-1773)

Porcelanku zalozil vévoda Villeroy jiz kolem roku 1730 v Pafizi, vroce 1748 vsak byla
prestéhovana do Mennecy. Soustiedil se na vyrobu miniaturnich vazicek, krabicek, figurek.
Diky kralovskému omezeni byla porcelanka nucena pfi malbé porcelanu pouzivat zvlastni
barevnost. Casté je modrobilé zbarveni a orientalni dekor po evropském zpasobu, vyrobky se
¢asto podobaji Chantilly. V roce 1773 byla porcelanka prestéhovana do Bourg-la-Reine kde
pusobi do roku 1806. Znackou jsou nejéastéji inicialy D.V. (Duc Villeroy)

Znacky Mennecy (1738-1806):

L .N'\é‘q{‘gh D.V. @
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Vincennes - Sévres {(1738-dodnes)

Misen a Sévres jsou bez pochyby dvé nejslavnéjsi evropské porcelanky. Tyto porcelanky maji
velmi odlisny styl. Sévres na rozdil od Misné vyrabi velmi malo figuralniho porcelanu.
Sévresky styl je zpoGatku na dneSni poméry ponékud zZenstily. Vyskytuji se pfedevsim jidelni
a desertni servisy, které se pozdg&ji svym tvarem a dekorem stavaji vzorem pro ostatni
porcelanky. Na konci 18.stoleti se objevuji velké parové vazy, tyto kusy jsou extrémné drahe a
napodobuji se v 19 stoleti i jinymi porcelankami. Malba se Casto nahrazuje domalovanym
tiskem. Takové nové zamecké vazy maji nizSi ceny,kolem 120.000,- K¢. Originaly jsou
nékolika-nasobné drazsi. Sévres &asto pouzival kovové montaze ze zlaceného bronzu, které
spojovaly jednotlivé kusy porcleanu. Porcelanka byla zalozena ve Vincennes roku 1738 s
pomoci lidi zprvni francouzské porcelanky Chantilly. Vroce 1752 do porcelanky ve
Vincennes vstoupil majetkové kral Ludvik XV. a od té doby porcelanka pouzivala znatku
dvou zkfizenych L. Porcelanka pouziva jako znatku kralliv monogram dvé piekiizena L,
znacka se maluje modfe na glazuie. Uprostied L se objevuje pismeno oznaCujici rok: A pro
rok 1853, kondi se Z v roce 1777. W se nepouziva, protoze se ve francouzstin€ nevyskytuje.
V letech 1778 az 1793 se pouziva datovych znatek AA az PP. Znacka prekfizenych L se Casto
padéla nejen ve Francii, ale i v Anglii a Némecku. Samotné Sévres pouziva po vétsi dobu
existence znatky jiné nez zkfizené dvojité L. Porcelanka zpocatku pouziva jen mékky
porcelin. Tento m&kky porcelan se vyznaluje tlustou glazurou. V roce 1756 se porcelanka
stéhuje do Sévres. Od roku 1759 je kral jedinym vlastnikem porcelanky. Do prevzeti kralem
byla porcelanka usp&ina jen umélecky, po komercni strance stradala, az kral ji zajistil vysostné
postaveni. Diky statnim omezenim barevné malby pro ostatni francouzské porcelanky se
Sévres mize vénovat kvalité a byt komerné Gsp&iny. Nejvétsi vzestup porcelanky zalina az
v dobé rokoka po prestéhovani do Sévres. Porcelanka si postupné vytvaii svérazny sévresky
styl. Specialitou porcelanky jsou velké malované plochy jednou barvou. Jedna se o plochy
tmavé modré, tyrkysové, jabletné zelené. Nejpopularngjsi je vsak rlizova zvana ,Rose
Pompadour”. Podle typu barev na okrajich se necha porcelan datovat. Jablecna zelena se
pouziva od roku 1756, riizova Pompadour od roku 1757, kralovska modf od roku 1758.
Uprostied téchto irokych barevnych okrajli se nachazi malované vyjevy. Naméty maleb jsou
galantni scény, pastyiské scény, détské hry, vie ve stylu tehdy oblibenych malifi Bouchera a
Watteau. Dalimi naméty jsou mariny a namofni bitvy, popularni jsou i lovecké vyjevy.
Sévres ma v té dobé kvalitngj§i emailové barvy a malby nez Misefi. Kromé stolniho porcelanu
Sévres v té dobg vytvafi také porcelanové figurky a kvétiny. Naméty figurek jsou alegorie,
galantni scény, portréty slavnych. Jiz vroce 1751 zaCina experimentovat s neglazovanym
porcelanem biskvitem. Markyza Pompadour ovlivnila chod porcelanky svymi pozadavky.
Takto vypadal sévrésky styl v duchu Ludvika XV. a Ludvika XVI. Po roce 1759 zaina zlaty
vek Sévres. Po roce 1766 zalina porcelanka v Sévres vyrabét také tvrdy porcelin. Mekky a
tvrdy porcelan se vté dob& vyrabi souasné. Mekky porcelan je vhodngjsi k modelovani
figurek, tvrdy porcelan je odoIngj3i a hodi se k vyrobé stolniho nadobi. Biskvit (neglazovany
porcelan) zadalo poprvé pouzivat pravdépodobné Sévres. Biskvit je zpoCatku neznaCeny, po
roce 1860 se objevuje tladens znacka Sévres. Od roku 1804 se vyrabi az na vyjimky jen tvrdy
porcelan. V roce 1793 prevzal po francouzské revoluci porcelanku stat. Porcelanka v té dobé
ztratila hlavni odbératele a zachraiiuje se prodejem bilého porcelanu, ktery se dekoruje jinde.
Koncem 18 stoleti se vyrabi biskvitové figurky s antickymi naméty, objevuji se prvni velké
empirové vazy sbronzovou montaZzi. Vroce 1800 se stal novym feditelem tovarny A.
Bronginiart za jehoz feditelovani nastal novy vzestup porcelanky. V roce 1805 dostava
porcelanka titul cisafska a pini zakazky pro Napoleona. Napoleon v Sévres objednava dary
pro statniky. Novy styl Sévres je v empirovém duchu a objevuji se klasicke namety. Ustava
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také vyroba mékkého porcelanu. Napoleon mimo jiné inicuje vyrobu znamého egyptského
servisu. Tovarna usp&iné funguje i v 19. stoleti,kdy erpa ze staré tradice. Stale jsou takeé
popularni velké vazy ve zlacenych bronzovych montazich. Vytvafi se take velké dekorativni
kusy z porcelanu jako naptiklad malé stolky a podobn€. Dnes je sortiment tovarny Siroky od
napojovych servisi po stolni ozdoby a figurky. Porcelanka vzdy vyrabéla pro bohatou
klientelu a své tradici je stale vérna. Soucasna produkce upfednostiuje rucni vyrobu a
vyrobky jsou drahé. Stary Sévres dnes neni zcela docenén. Drobné kousky z 18 stoleti stale
pofidite v cen& mezi 10.000,- a 15.000,- K& Velke sevreské vazy ovsem stoji stovky tisic K¢.
Sévres se vyznatuje tim, Ze staré kusy mohou byt nové domalovavany. To viak snizuje jejich
autentidnost a hodnotu. Sévres vyvinul dokonaly systém znadeni, diky jemuz se necha dobre
datovat. V dobé Ludvika XV. a XVI se uZiva zkfizenych pismen L. Aby se nechalo ur¢it
datum vyroby zavadi se pismenovy kod:

Dat. kod Datum

1753
1754
1755
1756
1757

mE AW

7 1777

Potom se prechazi na zdvojen4 pismena, ktera se pouzivaji az do roku 1793:

AA 1778
BB 1779
cC 1780
PP 1793

V letech 1793-1803 se znadi Sévres symboly francouzské republiky R.F. (Republic France).
Za vlady Napoleona 1. se objevuje oznaCeni cisafstvi M.Imple a znadku orla. Tyto imperialni
znalky jsou jiz nékdy tisténé. Za vlady Ludvika VIIL. (1814-24) se znovu zavadi zdvojené L,
ale jako datovy kod se pouZiva dvojcisli podobné jako u Vidné a tento systém se uziva i
v dalgich letech. Nova kralovska znacka je jiz tiSténa.

21 1821
22 1822
23 1823
24 1824

Karel (Charles) X. (1824-1830) pfinasi do Sévres znacku prekfizenych pismen C. Datovy kod
pomoci dvou &isel zistava zachovan. Ludvik Filip (Philip) ptinasi zkfizena pismena LP a
datovy kod pomoci dvou &isel se dale udrzuje. V letech 1848 az 1851 se pouziva opét pismen
R.F. (11 republika) tentokrat chromové zelenou pod glazurou. Napoleon II1. Pouziva od roku
1852 opét znatku orla. Objevuje se opét mekky porcelan a oznaduje se pismenem T (tender).
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Od roku 1854 do roku 1870 se pouziva napoleonské pismeno N s korunou. Po roce 18%f
porcelanka pouziva hlavné pismene S (Sévres) az do roku 1899 s dvou-Ciselnym datovym
kodem. Znacka je obvykle zelena podglazurni. Posledni je S 99. Od roku 1871 se objevuji
opét pismena R F. (II1. republika). Od roku 1900 se pouziva pismeno S a plné datum. Kromé
znalky Sévres se na vyrobecich objevuji i znalky malifh a modelért, i tyto,zejména stare
znatky, se padélaji. Po roce 1830 se na vyrobcich Sévres objevuje i nékolik znalek. Jedna
znatka znadi datum vyroby druha zna&i datum dekorace. Znatky Sévres s oznaCenim zamkd
napt. ,,Chatau de Fontainebleu* neoznaduje zamecky ptivod, ale jen typ dekoru. Druha jakost
se znadi podobné jako u Misné& vybrousenou ¢arkou pres znalku.

Znadka Sévres (zdvojené pismeno L) je napodobovana zvlaste:

Limoges (Francie)

Pafizskymi porcelankami a malirnami

Samson (Pafiz)

Derby (Anglie)

Worchester (Anglie)

Limbach (Durynsko)

Coalport (Anglie)

Porcelank™ve anglickém Stoke on Trend (Milton)
Derby (Anglie)

Potchappel (Drazdany)

ZnaCky Sévres (1738-1753):
T .

Znacky Sévres (1753-1792):

A
B Lo L B Lk
¥ A h
ZnaCky Sévres (1. republika) (1793-1803): Znacky Sévres konsulat (1803-1804):

A.F RF ot
Sairas, [S evred SM}&S

Znacky Sévres Napoleon 1. (1804-1814): Znatky Sévres LudvikXVIIL.(1814-1824):
&
Ie @_
Jdap - O
de Pevr ?.s‘ . >
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Znacky Sévres Karel X. (1824-1830): Znadky Sévres Ludvik Philip (LP) (1830-1845):

Znacky Sévres (1845-1843): Znacky Sévres Napoleon III. (1848-1871):

s s"'
& A&

2 SEVRES
Znadky Sévres tladené na biskvitu 2.polovina 19 stoleti: ’9“ o
P8 m

A

gEVMS
- 0&




Znacky napodobovatel Sévres:

& & -

K 3 A

Limbach Limoges Derby Potchappel (Drazd’any)
i A
Derby Stoke on Trent
Pariz

V Pafizi pasobi od konce 18 stoleti mnoho riznych porcelanek a malifskych dilen. Malifske
dilny jsou dnes jiz vétdinou neznamé a souhrnné je oznalujeme jako pafizsky porcelan,
skuteéné porcelanové manufaktury jsou vSak znmamy dodnes. Informace o pafizskych
porcelankach lze vygist z knihy Michela Bloita ,, Trois Siécles de Porcelaine de Paris
Nejznaméjsimi pafizskymi porcelankami jsou:

Jean Gille

Feuillet

La Courtille

Monsieur {Clignacourt)

Nast

J Petit

Pocelaine de Paris

Potter

Darte Fréres

Dagoty a Honoré

Angouleme (v¢etné Dihl a Guérhard)

Samson

Pafizsky porcelin — malifské dilny (1780-1840)

Nazev , Pafizsky porcelan™ nebo téZ ,,Stara Pafiz* oznacuje souhrnné dekoratérske (malirské)
dilny tvofici v Pafizi v tomto obdobi. Vétsina téchto dilen svoje vyrobky neznatila. Porcelan
k dekorovani prichazel do Patize ptedevsim z Limoges. V Pafizi se porcelan jen dekoroval
jako o n&kolik desetileti pozdgji ve Vidni. Dekoruje se predevSim stolni porcelan.
Nejslavngji obdobi dilen nastava po roce 1800, kdy se dekorace maluji v duchu empiru a
antiky. U pafizského porcelanu je typické odiené zlaceni, protoZeglazury z Limoges byly
velmi tvrdé a zlaceni na nich nedrzelo.
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Jacob Petit (1830-1862)

Jedna se o nejznamejsi parizskou porcelanku pied polovinou 19. stoleti. Od roku 1795
porcelanka J Petit pisobi ve Fontainebleau u Pafize a od roku 1830 pfimo v Pafizi. Tovarna
pracuje v druhorokokovém stylu, vytvari velké kusy porcelanu: vazy, svicny, hodinova
pouzdra. Vyrobky jsou zdobeny kvétinovou vyzdobou a zlacenim. Porcelanka znaéi inicialy
J.P. podgalzurni modfi, ale objevuji se i nepravé znalky MiSné. Tovarna méla ve své dobé
velkou produkei. Kvalita a dekory jsou horsi neZ u kvalitnich némeckych porcelanek té doby,
a proto neni pfili§ sbératelsky oblibena.

Znacky porcelanky J Petit (1795-1862):
C g §
Ty 3L )P
X JP ¢ g %J

Porcelaine de Paris (1822-dodnes)

Tovarna, jako jedna zmala vté dobé zalozenych porcelanek, pracuje dodnes. V duchu
patizské produkce se zaméfuje na napodobovani slavnéjSich znaéek. Napodobuje se Sevres,
Mised, italsky styl — Capodimonte, Viden, Derby, falesny Cinsky porcelan. Vyrobky se Casto
imituji véetné znadek. V poloving 19. stoleti tovarna znaéi znackou MisSné s tetkou nebo
hvézditkou mezi me&i jako v Midni v Marcoliniho obdobi. Mnoho vyrobkii pfipisovanych
Samsonovi je ve skuteGnosti dilem porcelanky Porcelaine de Paris. Kromé padé€lanych znacek
se na vyrobcich objevuji i ninicialy E.C. a po ziskani tovarny rodinou Blochi inicialy AB. a
starSich pafizskych porcelanek. Porcelanka pouziva tvrdy porcelan. Kopie se vytvafi zejména
na konci 19.a podatku 20stoleti. V soutasné dobé se porcelanka zaméfuje na moderni
porcelan. Porcelanka funguje dodnes a tvrdi, ze ma k dispozici vice nez 25.000 modeli.
Figurky této porcelanky jsou €asto i bilé.

Znacky pafizské porcelanky Rue de la Roquette (1774-pol.19.stol.), ktera pouzivala motiv
dvou zkfizenych §ipt pted porcelankou Polrcelaine de Paris:

PP

ZnacCka porcelanky Porcelaine de Paris (1880-1930)

|
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Jean Gille (1830-1880)
Tato pafizska porcelanka se soustfedi na vyrobu kvalitnich velkych figurek z biskvitu.
Znaéi pismeny G.J. nebo J.G. Od roku 1868 se pouzivaji inicialy novych vlastniki Vion a
Baury — V.B.. Zvlastnosti je plasticka tlatend znacka na modré prilepené pasté. Pres

nespornou kvalitu neni tento porcelan cenén, protoze biskvit neni v sou¢asnosti obliben.

Znacky porcelanky Jean Gille (1830-1868): 1868-1880:

@ @

Angouleme (vietné Dihl & Gerhard) (1780-1829)
Porcelanku zalozil v Pafizi vévoda Angouleme (Duc d’Angouleme) vroce 1780. Po roce
1790 se porcelanka stala jiz velice znamou s pomérné velkou produkci. Porcelanka byla
fizena Dihlem a Gerhardem. Vyrabéla kvalitni produkci: vazy a stolni nadobi jsou Casto
zdobeny malbou ve 3pitkové kvalit€. Sousosi jsou obvykle vyrabéna z biskvitu. Neznaméjsi
znaCkou porcelanky je A s korunkou.

Angouleme - patizska porcelanka (1780-1829):
MA N u F RE

/ MR buc |
. @ Ny feme /2 @iﬁﬁ DIHL

ar:es

La Courtille (1771-1841)

Porcelanku zalozil J.B. Locré, prvni vyrobky jsou vyrobeny kolem roku 1773. Porcelanka
vytvaii kvalitni produkci. Mnoho vyrobki je ¢isté bilych a jsou dekorovany jinde. Znackou

Tuto znacku pak uzivaji pozdéjsi pafizské porcelanky zvlast¢ Porcelaine de Paris.

Znacky pafizské porcelanky La Courtille (1771-1841); \

Vv
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Porcelanku zalozili v Pafizi tfi bratfi Dagoty v roce 1 roce 1816 se k nim pfipojil
E Honoré. Porcelanka vytvéfela pfedevsim vysoce kvalitni stolni porcelan, ktery je dnes
pomérné cenén. Znacky oznacuji jména vyrobca

Znacky pafizské porcelanky Dagoty a Honoré (1785-1867)* F M. HO NOR
.

R.F.DAcorz

E.D. HONORE
2 Parig

Samson (Pa#iz) (1845-1970)

Samson je po Sévres nejznaméjsi francouzskou porcelankou mezi sbérateli a zaroven
nejznamejSim padélatelem. Firma byla zalozena v poloviné€ 19. stoleti Edmé Samsonem a od
pocatku se soustfedi na napodobovani znamych vyrobci. Edmé Samson byl vSak zpo&atku
pouze malifem a dekoratérem. Porcelanové modely zacal vyrabét az jeho syn Emile Samson
(1737-1913). Zrucnost téchto padélatelti je obdivuhodna, vyrabi se mimo jiné napodobeniny
miSeniskych figurek, sévreské vazy atd., zvladaji duch originalu barvu i glazuru. Samson
pouziva cizi znafky. Nejlast€ji se objevuji napodobeniny Misn€, Sévres, Vidng,
Nymphenburgu, Chelsea, Derby, Chantilly. Samson pouziva tvrdy porcelan, ale umi
upravovat glazuru, aby méla krémovy vzhled mékkého porcelanu. Ne&které glazury
samsonovych vyrobka obsahuji uran a glazura v UV zafeni zluté svétélkuje, nejedna se vSak
o pravidio. Nékteré vyrobky od Samsona po roce 1937 jsou znaCeny zrcadlové obracenym S,
které je preskrtnuto, obvykle vSak znacil zmackou originalu. Samson kvalitné provadél 1
kovové zlacené montaZe na jim vyrab&né sévreské vazy. Poicelanka méla pomérné€ velkou
produkci. Do roku 1885 byla produkce mensi, potom doslo k vyraznému rozsifeni vyroby. Na
konci 19 stoleti Samson vytvarel az 10% kvalitnich padélki starého evropského porcelanu,
které byly v té dobé hojné vyrabény. Samson nema pfilis sbératell, ale dekorativni kusy jsou
dnes cenény, protoze jsou dobfe provedeny. Samson nikdy nedélal vulgarni napodobeniny.
Firma funguje az do 70. let 20.stoleti, nasledné bylo prodana sbirka tovarny v dnes jiz
legendarni aukci Christie’s v Londynég, ktera dokazala kvalitu samsonovych vyrobkd. Tyto
aukce se konaly v letech 1971, 1979 a 1980 a diky jim bylo ziskano mnoho informaci o
produkci Samsonu.

Znacka Samson po roce 1937:

>
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DalSi znacky patizskych porceldnek

ZnaCky Dart Fréres (1795-pol. 19.st.): 4\/\ :D
BA TIARYTE
,DARTE ERERES
Q/ais R.Ya/ APBBAS
ne 2y
Znacky Monsieur (Clignacourt) (1771-1798): ﬂ% e casce oA
J M
=
M n
Znalky Feuillet 19 stoleti: )
5 "K@M t / /ec" .
Fewiiller B KN

Znacky Potter (Rue de Crussol) (1789-1856):
//)ot{e-f 0\\/‘) AU Polter CH B B
Pavis lbol‘(cr Potter ¢ 9'?

E B A %é a\/)az«'l z

Znatky Nast (1782-1835):

NASf
Am” P 2

Limoges

V okoli Limoges se dnes nachazi vice vyrobcl porcelanu, zpasobila to velika nalezidté
kaolinu. V Liomges se zasadné€ vyrabi tvrdy porcelan. Prvni porcelanka zde vznikla kolem
roku 1780. V t€ dob€ se bily porcelan €asto odesilal k dekorovani do Pafize, az do 2.poloviny
19.stoleti se porcelan z Limoges neznaéil. Vzestup Limoges nastal diky americkému
obchodnikovi Davidu Havilandovi, ktery vyvaZel mistni porcelan do USA a v roce 1853 zde
zalozil vlastni porcelanku. Béhem <&asu rodina Havilandi =zalozila v Limoges nékolik
porcelanek. Pozdé&jsi porcelan z Limoges je znafen pinym jménem vyrobce nebo jeho
inicialami.Porcelan z Limoges je popularni piedevsim diky Cajovym a desertnim servisim
s tiSténym kvétinovym dekorem doplnénym ruénim stinovanim. Limoges se v Evropé na
rozdil od USA piilis neceni.
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Haviland & Co. {(1853-dodnes)

Jedna se o nejstar$i a nejrespektovanéjsi tovarnu Havilandd, zalozenou Davidem Havilandem
(1814-1879). Zpocatku tovarna vyrabi bily stolni porcelan ur¢eny k dekoraci. Pozdéji se
vyrabi ru¢n¢€ malovany stolni porcelan, objevuji se i motivy postav. Od roku 1870 se vyrabi
jiz jen porcelan tistény, ktery je nékdy domalovan. Nejoblibené&jsim tématem je barevny
kvétinovy dekor. V roce 1893 je tovarna pohlcena modernéjsi tovarnou Theodora Havilanda.
Znaka Haviland & Co. se vSak pouZziva i nadale Tovarna pouziva do roku do roku 1870
tlatenou znacku s nazvem firmy. U starSich kust se objevuje i znatka malife. Po roce 1870
se pouziva jiz jen znacka tisténa.

Znacky Haviland & Co. (1853-dodnes):
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Theodor Haviland (1890-dodnes)

jejich porcelanky. Jednalo se zejména o tovarnu Charlese Fielda Havilanda (znact znackou
CFH) pracujici od roku 1876 a o porcelanku Davida Havilanda. Porcelinka Thoedora
Havilanda byla na svoji dobu velmi moderni,;v roce 1906 zaméstnavala 800 zaméstnancti.
Vyrobnim programem tovamy byla masova produkce tisténého, obvykle barevného
kvétinového vzoru na stolnim porcelanu. Nékdy byl tiStény dekor jesté domalovan.
K &astecné zméne vyrobniho programu dochéazi v dobé art deco. Kromé tradi¢nich dekort se
objevuji i abstraktni geometrické dekory. Znacka je tiSténa, objevuje se plné jméno Theo
Haviland nebo jen TH. Od roku 1941 se pouzivd znacka Haviland SA. Firma rozsifila na
zaCatku 20 stoleti svoji ¢innost i do Némecka konkrétné do mésta Kulm.

Znacky C.F. Haviland (1876-dodnes):
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Znatka Theo Haviland (1893-dodnes): ,
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Znacka Johann Haviland Némecko ( Kulm) (1907-dodnes):
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Tournay (St. Amand) (od r. 1851 do konce 19.stol.)

Tato tovarna byla zalozena v roce 1751 v dobé kdy Belgie byla souasti Francie. Pisobila aZ
do konce 19. stoleti, kdy byla Belgie jiz samostatna, svoji tvorbou viak spada do oblasti
francouzského viivu. V roce 1840 se tovarna prestéhovala do Francie do St. Amand les Eaux.
Jedna se o typickou tovarnu, ktera imituje Gsp&Sngjsi tovarny jako Sévres, MiSefi. Specialitou
tovarny byly nadherné hrni¢ky zdobené kobaltovou modfi a miniaturami. P€kneé kusy se dnes
bézné prodavaji nad 30.000,- K& Tovarna rovnéZz pouziva dekory anglického porcelanu jako
Chelsea a Royal Worcester. Pouziva se znatka Siroké véze, pozdéji i znatka Misné s kiizky.
Mnoho figurek je neznaCeno. Objevuji se rizné barvy znacek.

Zna&ky od roku 1751 do konce 19.stoleti:
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7.3.4 Anglie

Anglie je v jiné situaci nez ostatni evropské zemé VSe se podfizuje pouze komer¢nim
zajmim a panovnik adnou porcelanku nepodporuje. Anglie zavedla jako prvni tisk na
porcelany, zejména v podglazurni mod#i, ptinesla do technologie vyroby dal$i vyznamné
piispévky, ale uméleckou kvalitou Francii nebo N&mecku nemtZe konkurovat. AngliCané
dlouho nepouzivali tvrdy porcelan, kaolin se nahrazuje réiznymi pfisadami, napiiklad zvlastni
horninou z Cornwallu, ktera obsahuje zkamenélé zviteci kosti. V 1. poloviné 18 stoleti byl
v Anglii stale nejkvalitn&jsi a nejdrazsi Ginsky porcelan, zatimco Némecko jiz vytvafelo sviij
vlastni kvalitni porcelan v osobitém stylu. Anglicané méli v oblibé predeviim malbu
v podglazurni modii. Kromé toho angliéti malifi velice ¢asto malovali bily ¢&insky porcelin
vlastni malbou. Tito malifi ptsobili pfedeviim v Londyné. Na konci 18 stoleti vyrabi hlavné
Worcester Gajovy porcelan, zatimco Derby a Bow jsou hlavnimi vyrobei figurek. Angli¢ané
se proslavili pfedeviim stolnim tisténym modro-bilym porcelanem. Tento styl dekorace
mizeme nazvat anglickjm stylem. Hlavni dekory vznikaji aZz ve viktorianské éfe v
2.poloving 19 stoleti. Nejpopularngjsi motivy modrobilého dekoru jsou lovecké vyjevy,
italské scenérie, krajiny Anglie a Francie, krasy Ameriky, snad nejuzivangjsi je vrbovy vzor —
imitace Ginské krajiny. Zanrové a kv8tinové vyjevy jsou méné Casté. Vynalez modrobilého
podglazurniho tisku se datuje do poloviny 18. stoleti,na rozdil od barevného tisku na
porcelanu, ktery je znam az od stoleti 19. Tisk vyrazné zlevnil vyrobu modrobilého porcelanu.
Provadé! se tak, ze se pozadovany dekor pienesl z m&déné desky na papir. Papir se prilepil na
biskvitovy polotovar. Papir pti dalsim vypalovani shofel a na povrchu zastal jen barevny
potisk. Jakmile byla zhotovena m&déna deska nechal se dekor pfenaset v mnoha kopiich.
Potisky samozfejmé postradaji charakteristické stopy po tahu Stétcem, a dale mista spojovani
tisténého dekoru jsou nerovna, jakoby posunutd. Na konci 18.stoleti byl v anglickém
Staffordshiru vynalezen novy typ mékkého porcelanu,tak zvana bone china nebo téz kostni
porcelan. DiileZitou soudasti tohoto porcelanu je kostni popel. Kostni porcelan byl vhodny
pro hromadnou vyrobu a v Anglii byl od pocatku 19.stoleti nejpouzivangsim typem
porcelanu. Na konci 19.stoleti se proslavila porcelanka Royal Worcester. Vytvarela velké
secesni vazy v bronzovych barvach, podobné jako &esky Royal Dux, specialitou byla malba
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vyjevii vysokohorského skotu. Na pielomu 19.a 20.stoleti zafina vyrabét porcelanka Royal
Doulton figurky ve stylu art deco, které jsou popularni zvlasté€ v Anglii a USA a vyréabi se
dodnes.

Anglicky talif s vibovym vzorem:

Anglicky talif s dekorem krasy Ameriky:



Jedni se o jednu z prvnich anglickych porcelanek, tato londynska porcelanka tvofi od
poloviny ‘18 stoleti. ‘vyT aii figurky miSefiského stylu, nadobi malované botanickym
dekorem. K vyrob& pouziva kostniho porcelanu. PouZiva znaCku kowy, ktera se pozdéji

napodobuje v Anglii i na kontinent&. Na trhu se originalni Chelsea pfili§ nevyskytuje
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Znatky Chelsea (1745-1769), znatky provedeny modie pod glazurou, ale i Cervené a zlaté

) i&i%

jako u pozdgjsich ptedevsim patizskych padéiku:

I

Bow (Londyn) (1748-1776)

2.poloviné 18 stoleti vyrabi napodobeniny zvlast¢ modro bilého &inského porcelanu. Bow
viak vytvati pomérné nekvalitni kostni porcelan,ne piili§ vhodny na vyrobu ¢ajovych servisi,
predeviim diky tomu ho vytlatuje Worcester, ktery pracuje s odolnéjSim porcelanem. Bow
zatina vyrabét figurky miSefiského typu, oviem v pongkud naivni podobé. Tyto figurky,
alkoliv patfi v Anglii k nejstar$im mejsou piili§ cenény. Bow existuje velmi kratce a na trhu se
piili§ nevyskytuje. Znacky napodobuji obvykle jiné porcelanky,Cinské znaky, znackd kotvy,
znaCku mece.

Znacky Bow (1748-1776), znacky ryté nebo Cervené a modré:

o— so— - T B

Derby (1750-dodnes)

Jeden z neproslulejSich anglickych vyrobei porcelénu. Porcelanku zalozil William
Duesbury . Vyrabi rovnéz figurky v lepsi kvalit€ nez Bow, originaln&jsi jsou 1 naméty. Na
pOoatku 19 stoleti se napfiklad vyrabi skupma trpaslik®i, ktera je pozdéji napodobovana i
meml porcelankami. Soucasné se v Derby ovsem kopiruji i miSetiské ﬁgurky, nékdy pouziva
1 miSefiskou znacku meda. Oblibenym dekorem na stolnim porcelanu je od konce 18 .stoleti
botanicky dekor. Nejéastéji pouZivanou znatkou je pismeno D s korunkou. Korunka se
obje\mJe po roce 1773 kdy porcelanku navétivil kral Jifi II1. Na znackach se nékdy objevuje

rovnéz jméno majitele Duesbury a nazev mésta Derby.



A7
i

Porceian

nacky a znaCky Misné po roce 1750, provedeny modie pod
glazurou:

W

Znatky Derby (1750-dodnes), znaCky modré pod glazurou, Cervené na glazufe, pozd&ji i
tisténe
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Worcester a Royal Worcester (1751-dodnes)

Tovarna zaloZzena v polovin€ 18 stoleti, mistni porcelan byl kvalitni a odolaval horké
kapaling. Zatal se pouZivat pro &ajové servisy a postupné vytlatoval porcelan Cinsky.
Modrobily porcelan se na konci 18. stoleti zdobi tiskem pod glazurou, coz vyzdobu porcelanu
neuvétitelnd zlevnilo. Terto vynéalez zalinaji pouzivat postupné vSechny vyznamné anglické
porcelanky. Objevuji se viak i ru¢né malované servisy v miSefiském stylu, Cast produkce se
odesila i do Londyna k dekorovani. Pozd&ji se objevuji’ na stolnim porcelanu pro Worcester
typické velké kobaltové modré plochy dopinéné kvétinovou malbou. Od pocatku 19 stoleti
porcelanka za¢ina pracovat i pro kralovsky dvir. Zpocatku porcelan neni znaCen, po roce
1760 se objevuje znatka pulmésice. V roce 1862 byl Worcester spojen s jinou porcelankou
ve Worcesteru, Chaberlainem. Chaberlain piisobil samostatn€ v letech 1791 az 1862 a vyrabi
predeviim stolni porcelan ve stylu Worcesteru. Spojenim vznika Worcester Royal Porcelain
Co. Tato spoletnost v roce 1889 pohlcuje dalsi porcelanku ve Worcesteru Graingera, ktery
samostatné puisobil od roku 1806 a zavrSuje tak spojeni vSech porcelanek ve Worcesteru.
Royal Worcester se proslavil v 2.poloving 19.stoleti; vytvofil vlastni styl podobny
duchcovskému. Vytvari velké vazy a sochy v bronzovych barvach, na vazach se Casto
objevuje malba skotského horského skotu. Prvni tyto vazy maluje John Sinton na pocatku
20 stoleti. Secesni Royal Worcester je cenény zejména v Anglii. Nejlepsi vyrobky Royal
Worcester z této doby se vieobecné cenni vice nez Cesky Royal Dux 2 téZe doby. Ve
20.stoleti tovarny vytvari art decové sochy ve stylu Royal Doulton. V 2.poloviné 20 stoleti se
porcelanka zaméfuje na komeréni produkci a neni pfili§ cenéna.
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Znatky Worcester do pol.19.stol.
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Stoke on Trend

Je méstem, které ma pro anglicky porcelan vyznam,jako pro Cesky porcelan Karlovy Vary.
Plsobi zde n&kolik tovaren na vyrobu kameniny a porcelanu a pozdé&ji v ném pusobi i
Wedgwood. Nejvétsi slava mistnich porcelanek zalina az v 19 stoleti, jedna se zejména o
porcelanku Minton a Spode (Copland).

Minton

Tovarna zaloZzena vroce 1793 ve Sioke on Trend, proslavila se vyrobou kameniny
s mé&ditiskem, az od roku 1841 se vyrabi kostni porcelan. Porcelanka funguje dodnes pod
nazvem Minton ltd. a vyrabi predevsim uzitkovy porcelan. Znacky obsahuji jméno Minton
jsou zpocatku tlacené a pak tist€né.

Znacky Minton (1793-dodnes):
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Spode (Copeland) (1770-dodnes)
Tovarna zalozena Spodem na konci 18.stoleti v Stoke on Trend, vyrabéla cely sortiment

keramického zbozi, vCetne mékkého kostniho porcelanu. Zpocatku pouzivala predevSim
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modry méditisk, ale pozdéji se soustfedi na tist€né kvétinové dekory. Spode se mimo jin¢
proslavil svym modrym italskym krajinovym dekorem, ktery byl velmi ¢asto napodobovan.
Nazev tovarny se ménil podle majiteli tovarny,nejdiive Spode, od roku 1829 Copeland, dnes

tovarna funguje opét pod nazvem Spode. COPELAND o MO
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Znacky Spode (Copeland & Sons) (1797-dodnes): & GARRETY :: @ 2
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el Coalport (1796-dodnes)

Tovéarnu zalozil John Rose, zpotatku byly vyrobky zdobeny jen tiskem v podglazurni modfi.
Historie tovéarny je tizce spjata se star$i tovarnou v Caugley, kterou J. Rose pozdéji 1 spolu-
vlastnil, aZ do jejiho konce v roce 1814. Ve stejnou dobu J. Rose ziskava tovarnu svého bratra
Thomase Rose rovnéz v Coalportu. John Rose véfil sériové vyrobé a jen uzka produkce je
malovana ru¢ng. Nékteré kusy jsou malovany v Londyné mistnimi dilnami ve stylu Pafize a
Misné. Samotny Coalport pozdé€ji pouziva na svych vyrobcich i znatky Misné a Sévres.
Mnoho vyrobkii vyrab&nych v malych sériich je neznaceno. Vroce 1926 byla tovarna
pfestéhovana do Staffordshire a dnes je vlastn€éna Wedgwoodem.

Znatky Coalport (1796-dodnes): g c@ , GD @ u/ ¢. CBD
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Doulton (Royal Doulton) (1815-dodnes)

Tovarna rodiny Doulton piisobi od roku 1815 v Lambethu a vyrabi kameninu. V roce 1883
Henry Doulton zakladi v Burslemu porcelanku Royal Doulton, nejvétsi slavu porcelanka
ziskava az ve 20.stoleti Zpo&atku porcelanka navazuje na tradici Worcesteru. Ve 20.a 30.
letech 20.stoleti zadina vytvafet art decové figurky, pfedev§im dam s krinolinami, ale
objevuji se i jiné lidské postavy,jako $askové, pohadkové bytosti.... N&které kusy z té€ doby se
v Anglii ceni i nad 1.000,- liber (50.000 K&). Figurky jsou znafeny kromé znacky i datovymi
kody. Nékteré modely se vytvati i dnes znovu. V 60 letech 20.stoleti se tato firma proslavila
vyrobou dekoru na stolnim porcelanu nazvaném ,Staré venkovské riize”. Tento dekor se
vyrabi dodnes a je popularni zejména v USA a Anglii.

Znacky Doulton a Royal Doulton od roku 1815:
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